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Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia                                           

2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Zgodnie z 

postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) /Vr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zastosowano kody 

CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiających z Państw Członkowskich UE i Polskie 

Prawo zamówień publicznych. 
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STO 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, które muszą być przestrzegane 

przez Wykonawcę robót oraz stosowane w ścisłym powiązaniu ze Szczegółowymi Specyfikacjami 

Technicznymi. ST określa wspólne dla wszystkich obiektów i elementów robót wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót wykonywanych w ramach realizacji inwestycji „Przebudowa dachu starej części 

budynku dydaktycznego I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie”                                    

ul. Adama Mickiewicza 14, 62-500 Konin, obręb ewidencyjny Starówka.  

W przypadku wystąpienia niezgodności Specyfikacji Technicznej z Ogólnymi lub Szczegółowymi Warunkami 

Umowy ostateczne znaczenie będą miały warunki określone w Umowie.  

1.2. Zakres stosowania  

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze 

robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1.  

Specyfikacja jest sporządzona na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez APA FORMA 

Remigiusz Rogoziński i opisuje zasady rozwiązań techniczno-materiałowych określonych w projekcie 

budowlanym.  

Zastosowanie w trakcie realizacji robót materiałów lub innych rozwiązań niż określono w projekcie 

budowlanym, możliwe jest po akceptacji projektanta. Zastosowanie innych materiałów lub urządzeń nie 

unieważnia specyfikacji.  

Wykonawca zobowiązany jest opracować:  

 plan BlOZ,  

 szczegółowy wykaz materiałów zawierający specyfikację świadectw jakości, atestów, certyfikatów, 

świadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych,  

 wykaz sprzętu, maszyn i środków transportu,  

 wykaz pracowników kierujących robotami, nadzorujących i wykonujących roboty, zawierający 

informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania robót, kierowania 

robotami, obsługi sprzętu, maszyn i środków transportu jak również informacje dotyczące aktualnych 

szkoleń i instruktaży w zakresie BHP.  

Szczegółowy wykaz materiałów, sprzętu i maszyn oraz plan BIOZ wymagaj ą akceptacji Inspektora Nadzoru.  

1.3. Zakres robót objętych ST 

W zakres prac dotyczących niniejszego przetargu wchodzi: wykonanie prac zabezpieczających, 

demontażowych, rozbiórkowych, budowlanych, montażowych, odtworzeniowych części architektoniczno-

konstrukcyjnej oraz instalacji elektrycznych, rozdzielnicy, instalacji odgromowej, prace odtworzeniowe 

instalacji (wg odrębnego opracowania). 

Prace nieujęte w specyfikacji szczegółowej: 

 Demontaż wyposażenia pomieszczeń, krat w oknach, kratek wentylacyjnych, oznaczeń 

informacyjnych, tabliczek infograficznych 

 Demontaż elementów wyposażenia p.poż, ewakuacji itp. 

 Demontaż gablot informacyjnych na korytarzu 

 Demontaż drzwi wewnętrznych 

 Demontaż oraz konserwacja boazerii wraz z listwami przypodłogowymi w korytarzu 

 Demontaż listew przypodłogowych i odbojnic ściennych w pomieszczeniach 

 Częściowy demontaż i zabezpieczenie instalacji niskoprądowych: monitoringu, systemów 

projekcyjnych, dzwonka szkolnego, sieci komputerowej i dostępu do Internetu, p.poż i innych 

 Częściowy demontaż i zabezpieczenie instalacji grzewczej 
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 Zabezpieczenie posadzek, grzejników, okien, przyborów sanitarnych 

 Wymiana drabiny zewnętrznej 

 Wykonanie napraw elewacyjnych 

 Odtworzenie instalacji niskoprądowych: monitoringu, systemów projekcyjnych, dzwonka szkolnego, 

sieci komputerowej i dostępu do Internetu p.poż i innych 

 Odtworzenie instalacji grzewczej wraz z malowaniem 

 Wyposażenie okien w nawiewniki higrosterowalne 

 Montaż krat w oknach od strony wewnętrznej oraz lokalizacja sejfu 

 Montaż boazerii wraz z listwami przypodłogowymi na korytarzu 

 Montaż odbojnic cokołowych oraz ściennych 

 Montaż wyposażenia toalet 

 Odtworzenie elementów wyposażenia p.poż 

 Odtworzenie oznaczeń informacyjnych 

 Montaż gablot informacyjnych na korytarzu 

 Montaż tablic szkolnych i ekranów projekcyjnych 

 Oczyszczenie i odtworzenie terenu, zieleńców i nawierzchni 

1.4. Określenia podstawowe i skróty  

Użyte w ST określenia należy rozumieć następująco:  

Aprobata Techniczna - dokument stwierdzający przydatność wyrobów budowlanych do zamierzonego 

stosowania. 

Długość obiektu — odległość między zewnętrznymi krawędziami budowli lub budynku.  

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jej zakończeniu.  

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Organu Administracji zeszyt, z ponumerowanymi stronami służący 

do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 

dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i inne technicznej korespondencji pomiędzy 

Inżynierem, projektantem i wykonawcą. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Inspektor Nadzoru - osoba (lub grupa osób) występująca z ramienia Inwestora i wykonująca nadzór nad 

wykonywaną Inwestycją  

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez Inspektora, w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  

Konstrukcja nośna (przęsło) — część obiektu oparta na podporach, tworząca ustrój niosący dla 

przeniesienia obciążenia stałego lub ruchomego.  

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do prowadzenia 

wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.  

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową                            

i Specyfikacjami Technicznymi.  

Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

Obiekty budowlane - są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle stanowiące bazę techniczno-użytkową 

wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych funkcji.  

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowej budowli lub całkowita modernizacja istniejącej.  

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 

naruszonego w czasie prowadzenia zadania budowlanego.  

Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia.  

Szerokość całkowita obiektu - odległość między krawędziami zewnętrznymi konstrukcji obiektu mierzona w 

linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcji ustroju niosącego.  
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Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 

Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 

ochroną budowli lub jej elementu.  

Skróty użyte w ST mają następujące znaczenie:  

PN - Polska Norma  

BN - Branżowa Norma  

PZJ- Program Zapewnienia Jakości - opracowany przez Wykonawcę i przedstawiony do zatwierdzenia 

Inspektorowi Nadzoru program zagwarantowania wykonania robót zgodnie z wymaganiami ISO.  

KB - Katalog Budownictwa  

1.5. Projekt budowlany  

Po przyjęciu ofert Zamawiający przekaże Wykonawcy zgodnie z Umową Projekt budowlany                                  

do wykorzystania podczas wykonywania robót.  

1.6. Szczegóły o znaczeniu informacyjnym  

Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostęp do wszystkich szczegółów zebranych przez 

Zamawiającego na temat istniejącego obiektu. Dostęp do tych materiałów ułatwi wykonawcy dokładną ocenę 

szczegółów. Wykonawca jest odpowiedzialny za ocenę szczegółów i za konsekwencje wynikające z takiej 

oceny.  

1.7. Dokumentacja robocza  

Jeśli wymagają tego Szczegółowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla 

wykonania robót według rozwiązań alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawcę, Wykonawca 

wykona dokumentację roboczą przedstawiającą szczegóły rozwiązań, które będą stosowane podczas 

wykonywania robót. Koszty związane z wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami muszą być 

włączone do cen jednostkowych robót. Powyższa dokumentacja powinna zostać uzgodniona z Inspektorem 

Nadzoru i Projektantem.  

1.8. Przekazanie placu budowy  

Zamawiający zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny przegląd 

placu budowy, a z przeglądu tego zostanie sporządzony protokół określający warunki placu budowy, co 

będzie stanowiło podstawę do uzgodnienia zakresu odpowiedzialności Wykonawcy za ewentualne 

późniejsze szkody.  

1.9. Tablice informacyjne  

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymogami 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu                   

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy                      

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, póz. 953).  

1.10. Bezpieczeństwo na placu budowy  

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszystkich 

zatrudnionych osób, za ochronę przed wandalizmem i kradzieżą materiałów i sprzętu oraz za 

bezpieczeństwo ruchu publicznego oraz wewnętrznego na tym terenie przez cały okres prowadzenia robót.  

Wykonawca zainstaluje na całym odcinku robót znaki informujące o prowadzonych robotach budowlanych.  

Dla bezpieczeństwa publicznego Wykonawca zainstaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:  

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót i mienia.  
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną.  

1.11. Dziennik Budowy  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia                 

(Dz. U. Nr 108, póz. 953). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia proponowaną formę                      

i szczegółowy spis treści Dziennika Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony w języku polskim.  

1.12. Ochrona mienia publicznego i prywatnego  

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami 

będącymi konsekwencją prowadzonych robót. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 

zlokalizowanych w budynku, na powierzchni terenu i pod jego poziomem. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

 

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia instalacji w budynku, 

na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego.  

W razie roszczenia strony trzeciej w związku z takimi szkodami. Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem 

ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe działanie w celu rozstrzygnięcia roszczenia i będzie 

informował Zamawiającego o postępach w sprawie oraz o szczegółach osiągniętego porozumienia.  

1.13. Koordynacja z Władzami odpowiedzialnymi za urządzenia podziemne i napowietrzne  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koordynację robót związanych z koniecznymi przełożeniami 

urządzeń podziemnych i napowietrznych oraz włączeniem tych robót do wszystkich programów prowadzenia 

robót.  

W razie uszkodzenia urządzeń podziemnych lub napowietrznych Wykonawca natychmiast zawiadomi 

odnośne władze i będzie z nimi współpracował przy prowadzeniu niezbędnych napraw. Wykonawca 

odpowiedzialny jest za powstałe w ten sposób koszty.  

1.14. Ochrona środowiska  

W czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego.  

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony środowiska przez cały czas 

trwania robót, a w tym między innymi za:  

 Składy materiałów i magazyny będą zasłonięte przed widokiem publicznym oraz ulokowane                       

w miejscu, z którego hałas nie przeniknie do lokalnego środowiska.  

 Wszystkie tymczasowe i stałe odprowadzenia ścieków będą wykonane z odpowiednimi 

zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych cieków wodnych oraz stałych systemów 

odwodnienia. Dotyczy to również jakichkolwiek zanieczyszczeń powstałych w trakcie prowadzenia 

robót.  

 Wszystkie wytwórnie mas i inne źródła hałasu muszą być zaopatrzone w systemy ograniczające 

emisję hałasu oraz odpowiadać odpowiednim normom.  

 Wykonawcy nie wolno używać żadnych materiałów posiadających wady (nowych lub z odzysku), 

które mogłyby stwarzać niebezpieczeństwo dla środowiska; wszystkie materiały muszą być 

stosowane zgodnie z zaleceniami producenta.  

 Wykonawca winien odpowiadać całkowicie za usuwanie odpadów i śmieci ze wszystkich miejsc na 

placu budowy i z miejsc związanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi ściśle 

przestrzegać przepisów odnośnych władz.  
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 W trakcie realizacji robót Wykonawca winien nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska zarówno 

na palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien zabezpieczyć wszelkie rodzaje odpadów 

wraz ze śmieciami, odpadkami przemysłowymi i komunalnymi, a następnie przetransportować je na 

wysypisko śmieci. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca.  

 W czasie realizacji robót prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest zobowiązany do 

ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiędzy 7.00 a 22.00.  

1.15 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt                      

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.16. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca winien podjąć wszelkie możliwe środki dla zapewnienia na czas realizacji robót bezpieczeństwa 

pożarowego. Wykonawca winien przestrzegać wszystkie przepisy i zalecenia odnośnych władz w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na 

terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, magazynowych na terenie budowy.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  

1.17. Obciążenie na oś dla transportu kołowego 

Wykonawca zapewni, że cały ruch kołowy związany z robotami, łącznie z dostawą materiałów, nie 

przekroczy obciążeń dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu budowy.  

Wykonawca nie może przekraczać dopuszczalnych obciążeń na warstwach nawierzchni jezdnych.  

Wykonawca zapewni, że sprzęt budowlany nie będzie powodował przekroczenia dopuszczalnych obciążeń 

podczas ruchu budowlanego na obiektach i przepustach.  

Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostaną zlikwidowane 

przez Wykonawcę, zgodnie z postępowaniem przewidzianym dla roszczeń stron trzecich.  

1.18. Aprobaty Techniczne  

Wykonawca winien uzyskać Aprobaty Techniczne na wyroby określone w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych.  

1.19. Zaplecze Wykonawcy  

W trakcie realizacji obiektu Wykonawca winien zapewnić i zorganizować swoim pracownikom odpowiednie 

biura, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste koszty związane z ich obsługą i utrzymaniem 

(oświetlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, łączność itp.) ponosi Wykonawca.  

1.20. Dokumentacja powykonawcza  

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację powykonawczą zgodnie z polskim prawem 

budowlanym: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 1998 r. 

w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 135, póz. 882) i Rozporządzenia Ministra Gospodarki 
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Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-

kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25,póz.133).  

2. MATERIAŁY  

Wykonawca winien uzyskać aprobaty techniczne na wszystkie materiały określone w Szczegółowych ST.  

2.1. Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe  

 Wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez niego 

wybranych i zbadanych.  

 Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych albo z importu, 

przy czym materiały importowane musza posiadać świadectwa zgodności z PN (BN) lub aprobatami 

technicznymi. 

 Zastosowane w specyfikacjach szczegółowych określenie przedmiotu zamówienia poprzez 

wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu zamówienia.  

 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że 

zaproponowane materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są 

przedstawione w dokumentacji technicznej.  

 W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano wymagań 

technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje 

się ich zamiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo dokonać odpowiednich 

uzgodnień z Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika 

budowy.  

2.2. Kontrola materiałów  

 Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do robót 

podlegać kontroli, pobieraniu próbek oraz badaniom. Materiały nie spełniające wymagań 

określonych w ST nie mogą zostać wykorzystane przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego.  

 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru świadectwa zgodności poszczególnych dostaw 

materiałów z atestami, PN i Aprobatami Technicznymi.  

2.3. Przechowywanie materiałów budowlanych  

 Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości                                 

i przydatności do robót. Składowane materiały, jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem 

przechowywania, mogą być powtórnie badane przed włączeniem do robót. Składowanie powinno 

być prowadzone w sposób umożliwiający kontrolę materiałów.  

 Składowanie materiałów może odbywać się wyłącznie na terenie placu budowy lub na terenie Bazy 

Wykonawcy.  

 Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni powinny być po 

zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, bez dodatkowych 

opłat ze strony Zamawiającego.  

 Poszczególne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzić w miarę możliwości                    

z jednego źródła. Wielkość i częstotliwość dostaw powinna zapewnić możliwość zgromadzenia, na 

uprzednio uzgodnionych składowiskach, zapasów gwarantujących właściwy postęp robót zgodnie               

z zatwierdzonym harmonogramem Wykonawcy.  

 Transport i składowanie kruszywa powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i wymieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.  

 Powierzchnia składowisk powinna zapewnić możliwość zgromadzenia na składowiskach co najmniej 

wyżej podanych ilości materiałów. Na składowiskach powinny być wyznaczone drogi parametrach 

zapewniających swobodny przejazd ładowarek i środków transportu. Kruszywo należy składować 

oddzielnie wg przewidzianych w recepturach asortymentów i frakcji, oraz w zasiekach 
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uniemożliwiających wymieszanie się sąsiednich pryzm. Podłoże składowiska musi być równe, 

utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie 

składowania.  

2.4. Wykorzystanie materiałów pobranych z wykopów – nie dotyczy 

2.5. Materiały z rozbiórek  

Wykonawca powinien postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania 

odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki obiektu powinny być segregowane                 

w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. Zgodnie                        

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów                        

(Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materiały z rozbiórki obiektu należą do grupy 17- odpady z budowy, 

remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W rezultacie robót 

rozbiórkowych zostaną na placu rozbiórki wytworzone następujące rodzaje odpadów: 

 Gruz betonowy, 

 Gruz ceglany, 

 Elementy drewniane, 

 Usunięte tynki, 

 Tworzywa sztuczne, 

 Odpadowa papa, 

 Żelazo i stal, 

 Materiały izolacyjne, 

 Zmieszane odpady z demontażu inne niż wymienione wyżej. 

Rodzaj materiału Sposób składowania Przeznaczenie 

Elementy drewniane: 

deskowanie, krokwie, 

belki 

W kontenerze na odpady 

Wykorzystanie jako 

drewno opałowe lecz jedynie 

na odpowiedzialność 

zainteresowanego 

Elementy stalowe: 

rynny, rury spustowe, 

oblachowanie, pręty, rury 

Na wydzielonej i 

oznakowanej hałdzie 
Sprzedaż na złom 

Gruz ceramiczny; gruz 

betonowy 
W kontenerze na odpady 

Do rozdrobnienia i 

utwardzenia terenu lub jako 

podbudowa pod drogi 

Cegły nienaruszone Na paletach 
Wykorzystanie do 

zamurowań i sprzedaży 

Bitumy, papy W kontenerze na odpady Utylizacja 

Materiały izolacyjne W kontenerze na odpady Utylizacja 

 

Odpady powstałe z rozbiórki i demontażu należy przekazać firmom mającym stosowne uprawnienia do 

ich utylizacji.  

3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Wykonawca zapewni wszelki sprzęt własny oraz inne urządzenia konieczne do ukończenia robót i utrzyma 

je w stanie gotowości do pracy przez cały czas zgodnie ze szczegółowym programem (żuraw budowlany, 

pompa do betonu na samochodzie, środki transportu, betoniarka, spawarka, rusztowanie i inne).  

Jeżeli utrzymanie ciągłości robót jest niezbędne w celu osiągnięcia wymaganej jakości robót, Wykonawca 

zapewni odpowiednią ilość sprzętu rezerwowego dostępnego na placu budowy w razie awarii.  
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Sprzęt budowlany będzie wyposażony w sygnalizator dźwiękowy dla cofania. Podczas ruchu ciężarówek 

należy zwracać uwagę aby skrzynia ładunkowa była opuszczona.  

Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu zamieszczono w poszczególnych Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych.  

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

4. TRANSPORT MATERIAŁÓW  

 Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości                    

i przydatności do robót.  

 Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi     

w ST i w terminie zgodnym z harmonogramem.  

 Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

użytkowanymi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Zasady organizacji robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, sporządzonymi we własnym 

zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakości oraz 

Projektem Organizacji Robót.  

Uwagi ogólne  

 Roboty należy wykonywać przy warunkach otoczenia określonych w PN i zgodnie z instrukcją 

Producenta. W przypadku konieczności wykonania robót w innych warunkach urządzenia należy 

zabezpieczyć przed niekorzystnymi wpływami atmosferycznymi.  

 Robotami mogą kierować osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje - posiadają uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami, określające rodzaj robót w danej specjalności budowlanej, są 

członkami Izby Inżynierów Budownictwa, posiadają aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne 

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp.  

 Pracownicy wykonujący prace montażowe muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe 

potwierdzone świadectwem lub dyplomem szkoły lub uczelni kształcącej w danej specjalności 

budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp.  

 Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu: wykaz pracowników 

zawierający specyfikację ich kwalifikacji, plan BIOZ, wykaz materiałów wraz z atestami                                 

i certyfikatami oraz zestawienie sprzętu i maszyn jakich ma zamiar użyć do budowy.  

 Wykaz materiałów, sprzętu, maszyn i pracowników oraz plan BIOZ wymaga akceptacji Inspektora 

Nadzoru. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 

Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę                          

w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

5.2. Zakres robót  

Niniejsze Wymagania Ogólne dotyczą umowy na:  

Przebudowę dachu i poddasza starej części budynku dydaktycznego I Liceum Ogólnokształcącego                      

im. Tadeusza Kościuszki w Koninie wraz z remontem pomieszczeń III kondygnacji, ul. Adama Mickiewicza 

14, 62-500 Konin, obręb ewidencyjny Starówka dz.nr 350/2 wraz z instalacjami elektrycznymi (wg osobnego 

opracowania) oraz wyposażeniem w urządzenia stacjonarne.  
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5.3. Etapowanie robót  

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Programu 

Etapowania Robót. Program ten winien m.in. uwzględniać następujące warunki:  

 objęcie etapowaniem pełnego zakresu robót wg pkt. 5.2. niniejszej ST,  

 wzajemne skoordynowanie robót budowlanych i instalacyjnych.  

6. KONTROLA JAKOŚCI PRAC  

6.1. System zapewnienia jakości  

6.1.1. Opis ogólny  

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania Planu Zapewnienia Jakości zawierającego metody 

prowadzenia robót, personel techniczny, przedstawienie sposobów wykonania w zgodności z wymogami 

Umowy.  

Plan Zapewnienia Jakości musi zostać przedstawiony Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca musi się upewnić 

przed rozpoczęciem robót, że Zamawiający zatwierdził Plan do stosowania.  

Inspektor musi być przekonany, że Wykonawca rozumie zakres robót oraz że metody pracy i kontroli jakości 

są zadowalające, zanim wyda zezwolenie na rozpoczęcie robót.  

6.1.2. Plan Zapewnienia Jakości (PZJ)  

Plan Zapewnienia Jakości należy przygotować zgodnie z programem przedstawionym Inspektorowi Nadzoru 

do zatwierdzenia.  

 Szczegółowy PZJ musi być przekazany Inspektorowi Nadzoru w ciągu 42 dni od chwili otrzymania 

przez Inwestora zawiadomienia o rozpoczęciu robót.  

 Uzupełnienia i poprawki PZJ będą wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i przedstawione 

Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.  

 Przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie metod 

stosowanych dla danych robót; takie zestawienia muszą stanowić część szczegółowego PZJ.  

PZJ musi zawierać co najmniej niżej wymienione trzy części:  

Część l: Szczegóły ogólnej organizacji robót 

 Zestawienie prowadzonych prac, ich lokalizacja oraz szczegóły dotyczące współpracy pomiędzy 

Zamawiającym, Inspektorem Nadzoru a Wykonawcą.  

 Formalne zobowiązanie Wykonawcy do stosowania i zachowania Systemu Zapewnienia Jakości.  

 Zestawienie dokumentacji kontraktowej z wykazem rysunków i specyfikacji technicznych 

 Schemat przedstawiający organizację zarządzania robotami przez Wykonawcę wraz z powiązaniami 

pomiędzy Wykonawcą, Inspektorem Nadzoru i podwykonawcami. Do schematu należy dołączyć 

opis ogólny zawierający nazwiska i obowiązki kadry zarządzającej.  

 Schemat przedstawiający zakład produkcyjny Wykonawcy oraz bazy prefabrykacji, a także 

powiązania między nimi, personel na placu budowy, w laboratorium oraz zespół kontroli jakości.  

 Opis organizacji kontroli jakości z danymi personalnymi osób.  

 Spis podwykonawców, którzy zostaną zatrudnieni oraz szczegóły o ich Systemie Zapewnienia 

Jakości.  

 Szczegółowy plan bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ze sposobami zapewnienia 

bezpieczeństwa pracowników i osób z zewnątrz, których zdrowie może być narażone z powodu 

robót.  

 Wykaz wszystkich głównych materiałów i proponowanych dostawców.  

 Szczegóły dotyczące projektowanych mieszanek i ich charakterystyka: dla betonu i zaprawy 

cementowej.  

 Plan rozmieszczenia personelu na placu budowy dla każdego rodzaju czynności, ze sporządzeniem 

wykazu badań i pomiarów.  



PRZEBUDOWA DACHU STAREJ CZĘŚCI BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO 
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KONINIE 
______________________________________________________________________________________ 
 

13 
 

 Szczegóły dotyczące organizacji zewnętrznej kontroli jakości Wykonawcy oraz lokalizacja                             

i organizacja laboratorium przeprowadzającego badania, wraz ze szczegółami na temat urządzeń do 

wykonywania prób w laboratorium i na placu budowy oraz sposoby regularnej kalibracji.  

 Zestawienie stałych punktów kontroli oraz czynności przygotowania kontroli przez Wykonawcę                     

i Inspektora Nadzoru przed dalszą kontynuacją robót.  

 Zestawienie wszystkich standardowych formularzy do zapisywania danych z prób                                    

i ewidencjonowania przeprowadzanych kontroli.  

 Sposób postępowania w przypadku niezgodności z wymaganiami oraz personel posiadający 

uprawnienia do określania sposobu postępowania, jaki należy zastosować w celu rozstrzygnięcia 

jakichkolwiek niezgodności.  

 Metody sprawdzania wszystkich danych i zarządzanie dokumentacją zawartą w PZJ.  

Część 2: Sprawozdania metodyczne 

 Sprawozdanie metodyczne zawierające każdą czynność lub rodzaj robót wyszczególnionych w ST 

wykazujące, że Wykonawca zrozumiał wymagania Kontraktu oraz poczynił odpowiednie kroki w celu 

bezpiecznego wykonania robót oraz zapewnienia wymaganej jakości robót.  

 Sprawozdania metodyczne muszą również zawierać szczegóły i opisy przewidzianego do użycia 

sprzętu wraz z transportem oraz metody załadunku i zabezpieczeń podczas transportu i wyładunku.  

 Sprawdzanie metodyczne musi zawierać szczegóły dotyczące składowania poszczególnych 

rodzajów materiałów i elementów prefabrykowanych.  

Część 3: Protokoły  

 Zaświadczenia z badań i kalibracji wszystkich urządzeń używanych na placu budowy oraz                           

w laboratorium.  

 Dzienny protokół kontrolny stanowiący dziennik Kontraktu.  

 Zapis niezgodności zawierający metody rozwiązania problemu niezgodności.  

6.1.3. System Kontroli Jakości  

System Kontroli Jakości musi zawierać co najmniej elementy opisane poniżej:  

 Działania organizacyjne Wykonawcy, każdego z podwykonawców i głównego dostawcy wykazujące, 

że poczynione przygotowania zapewnią odpowiednią jakość prac, co zostanie odpowiednio 

potwierdzone.  

 Przygotowanie w celu przeprowadzenia kontroli jakości na etapie wdrażania przez personel placu 

budowy oraz w celu sprawdzenia kontrolnego przez personel niezależny od personelu placu 

budowy.  

 Przygotowanie do założenia i eksploatacji laboratorium wykonującego próby, które będzie 

niezależne od personelu placu budowy.  

 Przygotowanie w celu sporządzenia i sprawdzenia projektów dla prac tymczasowych lub stałych 

prowadzonych przez Wykonawcę.  

 Wykaz czynności związanych z kontrolą jakości robót, zawierający Specyfikacje Techniczne oraz 

polskie i zagraniczne normy państwowe.  

 Wykaz czynności związanych z kontrolą jakości w formie odpowiedniej do komputerowego 

wprowadzania danych i ich aktualizacji, który będzie tworzyć część Systemu Zarządzania Danymi.  

6.1.4. Wstępne propozycje  

W ciągu 56 dni od rozpoczęcia robót Wykonawca przedłoży następujące propozycje do zatwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru: 

 procedury wyboru i zatwierdzenia dostawców głównych materiałów oraz elementów 

prefabrykowanych,  

 procedury wyboru i zatwierdzenia podwykonawców,  

 procedury otrzymania, przeglądu i zatwierdzenia Systemów Zapewnienia Jakości dostawców                        

i podwykonawców,  
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 procedury kontroli materiałów w miejscu dostawy,  

 przygotowania i przedstawienia do zatwierdzenia wszystkich projektów mieszanek.  

Zatwierdzenie zostanie wydane tylko w przypadku przedłożenia pełnej dokumentacji.  

6.1.5. Stale Punkty Kontroli  

Wykonawca poinformuje Inspektora Nadzoru na piśmie o dacie zakończenia etapów budowy.  

Inspektor Nadzoru może zażądać ustalenia wybranych punktów przeprowadzenia kontroli jako punktów 

zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktów Wykonawca będzie mógł kontynuować prace.  

6.2. System kontroli jakości Wykonawcy  

6.2.1. Dane ogólne  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien 

zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie, wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót.  

System kontroli prowadzony przez Wykonawcę powinien być zatwierdzony przez Inspektora.  

Wykonawca powinien przeprowadzić badania i inspekcję materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach.  

Wykonawca winien dostarczyć Inspektorowi zaświadczenie, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy są prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o niedociągnięciach dotyczących urządzeń, 

sprzętu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia są tak poważne, że 

mogą wpływać ujemnie na wyniki badań. Inspektor natychmiast wstrzyma zgodę na użycie badanych 

materiałów. Ponowne dopuszczenie do użycia nastąpi dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość materiałów.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość zostały określone w Specyfikacjach.  

Jeżeli jakieś badanie nie zostało określone, to Wykonawca powinien ustalić jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową.  

Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez Inspektora.  

6.2.2. Pobieranie próbek  

Próbki powinny być wybierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Inspektor powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 

Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, 

o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę zastąpione prawidłowymi lub ulepszone. 

Pojemniki do pobierania próbek powinny być dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego powinny 

być odpowiednio opisane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

6.2.3. Badania  

Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy polskie 

normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych stosować można wytyczne 

krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań  

jak najszybciej po ich zakończeniu. 

6.2.4. Raporty z badań  

Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji i na życzenie 

udostępnić je Zamawiającemu.  
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6.2.5. Opłata za badania  

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systemu kontroli materiałów i robót, 

włączając w to pobieranie próbek, badania i kontrolę w ramach kosztów wliczonych do stawki jednostkowej 

poszczególnych robót.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Obmiar robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, w jednostkach ustalonych                                 

w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych.  

7.2. Zasady określenia ilości robót  

 Wszystkie pomiary długości, służące do obliczeń pola powierzchni wykonanych robót, będą 

wykonywane w poziomie, jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie stanowią 

inaczej.  

 Obmiar kubaturowych konstrukcji budowlany oraz konstrukcji inżynierskich nastąpi na podstawie 

dokumentacji projektowej.  

 Wszystkie elementy robót określone w mb, takie jak: rury, kable będą zmierzone równolegle do 

podstawy lub fundamentu, ewentualnie ściany lub słupa obiektu.  

7.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru 

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny.  

 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi 

szkicami, umieszczonymi na karcie dziennika budowy. W razie braku miejsca, szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do dziennika budowy.  

 W przypadku robót nadających się do obmiaru, niezależnie od ich postępu (o każdym czasie), 

obmiaru dokonuje się:  

 w przypadku miesięcznego fakturowania,  

 w przypadku zakończenia danego rodzaju (asortymentu) robót,  

 w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach,  

 w przypadku zmiany Wykonawcy robót.  

 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania  

 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Zasady ogólne  

Inspektor będzie przeprowadzał regularne kontrole i badania robót przez cały okres trwania Umowy, łącznie 

z okresem gwarancyjnym.  

8.2. Odbiór części robót  

Inspektor wyda Świadectwo Odbioru części lub etapu robót objętych Umową po otrzymaniu wniosku od 

Wykonawcy oraz po zakończeniu robót dla tej części lub etapu wykonanego w sposób zadowalający 

Inspektora.  

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

 dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami uzupełnieniami w trakcie wykonywania 

robót,  

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,  
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 Dziennik Budowy. 

 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych 

materiałów oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w pkt 1.6.  

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy.  

8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  

Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym zanikają 

lub ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inspektor po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do 

dziennika budowy gotowości do odbioru. Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty 

powiadomienia Inspektora o gotowości do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji 

Inspektor zarządza rozbiórkę wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzję odbioru, ocenę jakości 

oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.  

8.4. Odbiór końcowy  

Wykonawca powiadomi Zamawiającego gdy uzna, że roboty zostały ukończone i są gotowe do przejęcia                    

i użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz że przygotował do odbioru niezbędne dokumenty.  

Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu robót. Inspektor dokonuje oceny jakościowej i ilościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych 

robót. W wypadku kiedy Inspektor stwierdzi, że obiekt pod względem przygotowania dokumentacyjnego lub 

zakresu robót nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru.  

Inspektor może powołać komisję odbioru złożoną z przedstawicieli Zamawiającego, Projektanta i tych 

instytucji, które poniosły częściowe koszty związane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji poza 

Zamawiającym będą mieć jednak tylko głos doradczy, a decyzję co do odbioru podejmie sam Zamawiający.  

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

 dokumenty jak przy odbiorze częściowym,  

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych i robót zanikających,  

 świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne wydane 

przez dostawców materiałów i urządzeń,  

 inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawioną jednostkę 

geodezyjną,  

 projekt powykonawczy,  

 oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami 

oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,  

 oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.  

 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej,  

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek,  

 aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia,  

 prawidłowość i zgodność z Dokumentacją projektową wbudowania materiałów.  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót.  

8.5. Dokumentacja dostarczana Inspektorowi  

Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawcę wszystkich wymienionych dokumentów i wyników badań jest 

warunkiem niezbędnym do otrzymania świadectwa odbioru części lub etapu robót, do których odnoszą się te 

dokumenty i wyniki badań. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
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 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),  

 rysunki robocze dla tych elementów konstrukcyjnych, dla których poszczególne ST wymagają 

sporządzenia ich przez Wykonawcę z naniesieniem ewentualnych zmian dokonanych w trakcie 

prowadzenia robót, Specyfikacje Techniczne,  

 uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu,                  

i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  

 receptury i ustalenia technologiczne,  

 Dziennik Budowy,  

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, atesty 

jakościowe wbudowanych materiałów oraz aprobaty techniczne,  

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,  

 sprawozdanie techniczne,  

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:  

 zakres i lokalizację wykonanych robót,  

 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego,  

 uwagi dotyczące warunków realizacji robót,  

 datę rozpoczęcia i zakończenia robót.  

8.6. Uchybienia  

Jeżeli Wykonawca porzuci roboty, odmówi lub nie zastosuje się do obowiązującego polecenia 

Zamawiającego, przerwie lub prowadzi roboty w sposób opieszały, niezgodny z umową lub mimo pisemnego 

upomnienia w inny sposób łamie Umowę, to zamawiający może wydać odpowiednie powiadomienie. Jeżeli 

wykonawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania takiego powiadomienia nie podejmie starań w celu naprawy 

zaniedbań, to Zamawiający może wypowiedzieć umowę.  

W przypadku gdy Zamawiający poniesie straty lub szkody, lub zostanie obciążony karami lub innymi 

należnościami w następstwie działań lub zaniedbań Wykonawcy, to Zamawiający jest upoważniony do 

obciążenia Wykonawcy całością powstałych kosztów lub taką ich częścią, za jaką zdaniem Zamawiającego 

Wykonawca jest odpowiedzialny.  

8.7. Ubezpieczenia  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest obowiązany zawrzeć ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka 

budowy, obejmujące:  

 personel własny, swoich podwykonawców. Zamawiającego oraz osoby trzecie - na przypadek 

śmierci lub uszkodzenia ciała oraz od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanymi 

pracami,  

 roboty do pełnej wartości odtworzenia, powiększonej o 15% dla pokrycia kosztu rozbiórki ich 

uszkodzonych lub zniszczonych elementów,  

 sprzęt Wykonawcy, środki transportu i materiały do pełnej wartości odtworzenia oraz od 

odpowiedzialności cywilnej.  

Koszt ubezpieczenia jest zawarty w cenie oferty.  

Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu kopii polis oraz dowodów opłacenia kolejnych 

składek ubezpieczeniowych.  

Jeżeli zamawiający przed datą rozpoczęcia robót nie przedstawi kompletnych polis ubezpieczeniowych oraz 

dowodu wpłaty składek, to Zamawiający:  

 wstrzyma rozpoczęcie lub poleci wstrzymanie robót do czasu uzyskania dowodów, że ubezpieczenie 

zostało zawarte, a za powstałe opóźnienia obciąży wykonawcę,  
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 zawrze odpowiednie ubezpieczenia opłaci składki, po czym poniesionymi kosztami obciąży 

Wykonawcę  

8.8. Usuwanie wad  

Zamawiający może powiadomić Wykonawcę o wystąpieniu wad w wykonanych robotach, w każdym czasie 

przed upływem rękojmi. Wykonawca w możliwie najkrótszym czasie przystąpi do ich usunięcia.  

W przypadku kiedy Wykonawca nie usunie wad. Zamawiający będzie upoważniony do wykonania wszelkich 

niezbędnych prac na koszt Wykonawcy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne  

Cenę oferty należy skalkulować - metodą kalkulacji uproszczonej polegającą na obliczeniu wartości 

kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako suma iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług (wg. sposobu obliczenia ceny oferty 

zawartego w umowie).  

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w Specyfikacji 

Ogólnej obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.  

9.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej                        

i samorządowej, które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami, które wykonuje. Jest w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty od dnia rozpoczęcia aż do dnia z którym nastąpi 

odbiór końcowy. Wykonawca zrekompensuje Zamawiającemu, jego innym wykonawcom, przedstawicielom           

i pracownikom sutki wszelkich roszczeń, strat, szkód i wydatków poniesionych w związku z niepoprawnie 

wykonanymi robotami.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z późniejszymi zmianami)  

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny - (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z późniejszymi zmianami)  

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 r. poz.627)  

 Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2001Ir. Nr 124 

poz. 1362)  

 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. Nr 12                           

z późniejszymi zmianami)  

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 122)  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólne 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004r.)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriów 

technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu                       

i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.)  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - wyd. Arkady 1989r.  

 Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, póz. 1555).  
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, póz. 953).  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 1998 r.                          

w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 135, póz. 882)  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.                           

w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, póz. 133). 
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STB 01.01 ROZBIÓRKA DACHU 

CPV 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

CPV 45111.220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z rozbiórką dachu w ramach realizacji inwestycji „Przebudowa dachu starej części budynku 

dydaktycznego I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie” ul. Adama Mickiewicza 

14, 62-500 Konin, obręb ewidencyjny Starówka. 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym w postępowaniu przetargowym oraz przy zlecaniu, 

realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze 

robót, w zakresie określonym w pkt 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie rozbiórki pokryć dachowych z papy: 

Roboty podstawowe: 

 rozbiórka pokrycia z papy, 

 rozbiórka obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 

 rozbiórka drewnianej konstrukcji dachu  

Roboty towarzyszące: 

 montaż rusztowań, elementów zabezpieczających, 

 zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniem podczas robót, 

 wykonanie prac porządkowych, 

 wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych 

 

Wszystkie prace rozbiórkowe wykonywać pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia 

nieprawidłowości wstrzymać roboty i powiadomić nadzór budowy. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności prywatnej i osób 

prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego 

zamówienia. 

Należy uzgodnić sposób i miejsce składowania materiałów z rozbiórki. Wielkości poszczególnych miejsc 

składowania należy dostosować do rzeczywistej ilości składowanego materiału. 

1.4. Określenia podstawowe  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz                    

z definicjami podanymi ST „Wymagania Ogólne".  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 
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2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

3. SPRZĘT 

Ogólne Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 3. 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 

organizacji robot, zaakceptowanym przez Inżyniera (Inspektora Nadzoru). 

Zastosowane rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych i remontowych powinny odpowiadać 

wymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkom przepisów BHP obowiązującym w konkretnej 

dziedzinie ich zastosowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narządzie nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót                     

i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 

robót. 

4. TRANSPORT 

Ogólne Wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 4. 

Materiały i sprzęt wymagane do wykonania robót rozbiórkowych należy transportować środkami transportu 

zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów 

należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

Materiały porozbiórkowe należy usuwać z terenu budowy przy pomocy zmechanizowanych środków 

transportowych. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT  

Ogólne Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 5. 

5.1 Wykonywanie robót rozbiórkowych 

Rozbiórka dachów obejmuje rozbiórkę pokrycia dachowego i rozbiórkę konstrukcji dachu. Bez względu na 

rodzaj materiału pokrycia rozbiórkę pokrycia rozpoczyna się od zdjęcia rur spustowych, rynien, pokrycia 

murów ogniowych i kominów oraz obróbek blacharskich. Po usunięciu pokrycia dachu rozpoczyna się 

rozbiórkę konstrukcji dachu. Rozbiórkę konstrukcji drewnianej, wykonanej jako wiązanie krokwiowe, zaczyna 

się od rozbiórki ołacenia, przy czym należy zdejmować wszystkie łaty lub deski deskowania nie pod rząd, 

lecz zostawiając co 1,20÷1,50m do dwie łaty lub deski dla zapewnienia sztywności krokwi w kierunku 

podłużnym budynku i możliwości poruszania się po nich. Następnie rozbiera się konstrukcję wiązania 

dachowego. Przed przystąpieniem do rozbiórki konstrukcji dachowej konieczne jest zbadanie jej stanu. 

Właściwą rozbiórkę można rozpocząć po wzmocnieniu łatami elementów zagrożonych. 

Rozbiórkę dachów płatwiowych wykonuje się przez stopniowe usuwanie elementów mniej obciążonych. 

Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne 

zabezpieczenia, a więc ogrodzenie terenu i tym podobnych. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać                         

z zachowaniem maksimum ostrożności, dokładnie przestrzegając przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Podstawowe warunki jakich należy przestrzegać przy prowadzeniu rozbiórek : 

 należy usunąć wszystkie elementy zagrażające bezpieczeństwu pracujących, 

 materiały drobne należy usunąć przez specjalne kryte zsypy; w żadnym wypadku nie wolno gruzu 

wyrzucać na zewnątrz, 
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 w okolicznościach wywołanych względami ostrożności rozbiórkę należy wykonać ręcznie robotnicy 

wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 2,00m powinni być zabezpieczeni pasami, 

przy czym łańcuch lub lina od pasa muszą być przymocowane do części trwałych budowl i nie 

rozbieranych w tym momencie. 

5.2 Transport materiałów rozbiórkowych 

Do wywożenia gruzu stosuje się środki transportowe używane powszechnie przy robotach budowlanych. 

Transport gruzu i materiałów porozbiórkowych powinien być tak zorganizowany, aby nie był hamowany 

dowóz materiałów przeznaczonych na budowę. Wybór rodzaju transportu materiałów porozbiórkowych 

powinien być dostosowany do objętości mas gruzu, odległości transportu, szybkości i pojemności środków 

transportowych, ukształtowania terenu, sposobów rozbiórek i wydajności urządzeń stosowanych do robót 

rozbiórkowych, pory roku oraz występujących warunków atmosferycznych i przyjętej organizacji robót. 

Środki transportowe pod załadunek gruzu powinny być ustawione w odległości nie mniejszej niż 2,0 m od 

miejsca składowania materiałów porozbiórkowych. 

Wykonawca zapewnia wywóz i złożenie materiałów z rozbiórki w odpowiednim miejscu. 

Ze względu na sposób przemieszczania składowanego materiału porozbiórkowego może być stosowany: 

 transport ręczny 

 transport mechaniczny. 

Na placu budowy do robót załadunkowych i przeładunkowych oraz do przemieszczania gruzu na niewielkie 

odległości mogą być stosowane przenośniki. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne Wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 6. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 7. 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych                           

w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne Wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 8. 

Roboty wymienione w STB 01.01 podlegają zasadom odbioru robót zanikowych.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne Wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie występują. 
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STB 01.02 ROZBIÓRKA SUFITU WRAZ Z DREWNIANYMI BELKAMI STROPOWYMI 

CPV 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru rozbiórki 

sufitu wraz z drewnianymi belkami stropowymi nad III kondygnacją w ramach realizacji inwestycji 

„Przebudowa dachu starej części budynku dydaktycznego I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza 

Kościuszki w Koninie” ul. Adama Mickiewicza 14, 62-500 Konin, obręb ewidencyjny Starówka. 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym w postępowaniu przetargowym oraz przy zlecaniu, 

realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze 

robót, w zakresie określonym w pkt 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie rozbiórki sufitu wraz z drewnianymi belkami stropowymi nad III kondygnacją.  

Roboty podstawowe: 

 usunięcie tynku oraz mat trzcinowych z sufitu 

 usunięcie izolacji termicznej 

 rozbiórka podsufitki wykonanej z desek 

 rozbiórka drewnianej belek stropowych 

Roboty towarzyszące: 

 montaż rusztowań, elementów zabezpieczających, 

 zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniem podczas robót, 

 wykonanie prac porządkowych, 

 wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych 

 

Wszystkie prace rozbiórkowe wykonywać pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia 

nieprawidłowości wstrzymać roboty i powiadomić nadzór budowy. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności prywatnej i osób 

prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego 

zamówienia. 

Należy uzgodnić sposób i miejsce składowania materiałów z rozbiórki. Wielkości poszczególnych miejsc 

składowania należy dostosować do rzeczywistej ilości składowanego materiału. 

1.4. Określenia podstawowe  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz                    

z definicjami podanymi ST „Wymagania Ogólne".  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 
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2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

3. SPRZĘT 

Ogólne Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 3. 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 

organizacji robot, zaakceptowanym przez Inżyniera (Inspektora Nadzoru). 

Zastosowane rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych i remontowych powinny odpowiadać 

wymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkom przepisów BHP obowiązującym w konkretnej 

dziedzinie ich zastosowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narządzie nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót                     

i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 

robót. 

4. TRANSPORT 

Ogólne Wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 4. 

Materiały i sprzęt wymagane do wykonania robót rozbiórkowych należy transportować środkami transportu 

zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów 

należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

Materiały porozbiórkowe należy usuwać z terenu budowy przy pomocy zmechanizowanych środków 

transportowych. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT  

Ogólne Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 5. 

5.1 Wykonywanie robót rozbiórkowych 

Przed rozbiórką stropów, niezależnie od ich konstrukcji, należy je dokładnie zbadać dla ustalenia stanu 

technicznego i obrania metody zapewniającej maksimum bezpieczeństwa pracownikom. Po zbadaniu 

stropów wszystkie miejsca budzące wątpliwości, co do ich stanu należy podeprzeć.  

Rozbiórkę stropów drewnianych należy rozpocząć od usunięcia izolacji termicznej, tynku z matami 

trzcinowymi oraz podsufitki – a następnie sprawdzenia, czy któraś z belek stropowych nie grozi zawaleniem 

(ewentualnie podeprzeć!) 

Właściwą rozbiórkę można rozpocząć po wzmocnieniu elementów zagrożonych. 

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, dokładnie przestrzegając 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Podstawowe warunki jakich należy przestrzegać przy prowadzeniu rozbiórek : 

 należy usunąć wszystkie elementy zagrażające bezpieczeństwu pracujących, 

 materiały drobne należy usunąć przez specjalne kryte zsypy; w żadnym wypadku nie wolno gruzu 

wyrzucać na zewnątrz, 

 w okolicznościach wywołanych względami ostrożności rozbiórkę należy wykonać ręcznie robotnicy 

wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 2,00m powinni być zabezpieczeni pasami, 

przy czym łańcuch lub lina od pasa muszą być przymocowane do części trwałych budowli nie 

rozbieranych w tym momencie. 
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5.2 Transport materiałów rozbiórkowych 

Do wywożenia materiałów porozbiórkowych stosuje się środki transportowe używane powszechnie przy 

robotach budowlanych. 

Transport materiałów porozbiórkowych powinien być tak zorganizowany, aby nie był hamowany dowóz 

materiałów przeznaczonych na budowę. Wybór rodzaju transportu materiałów porozbiórkowych powinien 

być dostosowany do objętości mas gruzu, odległości transportu, szybkości i pojemności środków 

transportowych, ukształtowania terenu, sposobów rozbiórek i wydajności urządzeń stosowanych do robót 

rozbiórkowych, pory roku oraz występujących warunków atmosferycznych i przyjętej organizacji robót. 

Środki transportowe pod załadunek gruzu powinny być ustawione w odległości nie mniejszej niż 2,0 m od 

miejsca składowania materiałów porozbiórkowych. 

Wykonawca zapewnia wywóz i złożenie materiałów z rozbiórki w odpowiednim miejscu. 

Ze względu na sposób przemieszczania składowanego materiału porozbiórkowego może być stosowany: 

 transport ręczny 

 transport mechaniczny. 

Na placu budowy do robót załadunkowych i przeładunkowych oraz do przemieszczania gruzu na niewielkie 

odległości mogą być stosowane przenośniki. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne Wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 6. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 7. 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych                           

w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne Wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 8. 

Roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikowych.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne Wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie występują. 
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STB 01.03 CZĘŚCIOWA ROZBIÓRKA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH 

CPV 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru częściowej 

rozbiórki ścian wewnętrznych i zewnętrznych w ramach realizacji inwestycji „Przebudowa dachu starej 

części budynku dydaktycznego I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie” ul. Adama 

Mickiewicza 14, 62-500 Konin, obręb ewidencyjny Starówka. 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym w postępowaniu przetargowym oraz przy zlecaniu, 

realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze 

robót, w zakresie określonym w pkt 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie częściowej rozbiórki ścian wewnętrznych i zewnętrznych 

Roboty podstawowe: 

 Rozbiórka ścian wewnętrznych do wysokości wg rysunków br. architektonicznej i konstrukcyjnej 

 Wydrążenie w ścianach zewnętrznych gniazda na wieniec żelbetowy oraz osadzenie wiązarów 

dachowych. 

Roboty towarzyszące: 

 montaż rusztowań, elementów zabezpieczających, 

 zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniem podczas robót, 

 wykonanie prac porządkowych, 

 wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych 

 

Wszystkie prace rozbiórkowe wykonywać pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia 

nieprawidłowości wstrzymać roboty i powiadomić nadzór budowy. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności prywatnej i osób 

prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego 

zamówienia. 

Należy uzgodnić sposób i miejsce składowania materiałów z rozbiórki. Wielkości poszczególnych miejsc 

składowania należy dostosować do rzeczywistej ilości składowanego materiału. 

1.4. Określenia podstawowe  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz                    

z definicjami podanymi ST „Wymagania Ogólne".  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 
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5. MATERIAŁY 

Nie występują. 

6. SPRZĘT 

Ogólne Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 3. 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 

organizacji robot, zaakceptowanym przez Inżyniera (Inspektora Nadzoru). 

Zastosowane rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych i remontowych powinny odpowiadać 

wymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkom przepisów BHP obowiązującym w konkretnej 

dziedzinie ich zastosowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narządzie nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót                     

i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 

robót. 

7. TRANSPORT 

Ogólne Wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 4. 

Materiały i sprzęt wymagane do wykonania robót rozbiórkowych należy transportować środkami transportu 

zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów 

należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

Materiały porozbiórkowe należy usuwać z terenu budowy przy pomocy zmechanizowanych środków 

transportowych. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT  

Ogólne Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 5. 

5.3 Wykonywanie robót rozbiórkowych 

Przed częściową rozbiórką ścian wewnętrznych i zewnętrznych należy je dokładnie zbadać dla ustalenia 

stanu technicznego i obrania metody zapewniającej maksimum bezpieczeństwa pracownikom.   

Rozbiórkę ścian wewnętrznych należy wykonać do wysokości wg rysunków branży architektonicznej                      

i konstrukcyjnej.  

W istniejących ścianach zewnętrznych należy wydrążyć gniazdo na wieniec żelbetowy oraz osadzenie 

wiązarów dachowych. 

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, dokładnie przestrzegając 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Podstawowe warunki jakich należy przestrzegać przy prowadzeniu rozbiórek : 

 należy usunąć wszystkie elementy zagrażające bezpieczeństwu pracujących, 

 materiały drobne należy usunąć przez specjalne kryte zsypy; w żadnym wypadku nie wolno gruzu 

wyrzucać na zewnątrz, 

 w okolicznościach wywołanych względami ostrożności rozbiórkę należy wykonać ręcznie robotnicy 

wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 2,00m powinni być zabezpieczeni pasami, 

przy czym łańcuch lub lina od pasa muszą być przymocowane do części trwałych budowli nie 

rozbieranych w tym momencie. 
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5.4 Transport materiałów rozbiórkowych 

Do wywożenia materiałów porozbiórkowych stosuje się środki transportowe używane powszechnie przy 

robotach budowlanych. 

Transport materiałów porozbiórkowych powinien być tak zorganizowany, aby nie był hamowany dowóz 

materiałów przeznaczonych na budowę. Wybór rodzaju transportu materiałów porozbiórkowych powinien 

być dostosowany do objętości mas gruzu, odległości transportu, szybkości i pojemności środków 

transportowych, ukształtowania terenu, sposobów rozbiórek i wydajności urządzeń stosowanych do robót 

rozbiórkowych, pory roku oraz występujących warunków atmosferycznych i przyjętej organizacji robót. 

Środki transportowe pod załadunek gruzu powinny być ustawione w odległości nie mniejszej niż 2,0 m od 

miejsca składowania materiałów porozbiórkowych. 

Wykonawca zapewnia wywóz i złożenie materiałów z rozbiórki w odpowiednim miejscu. 

Ze względu na sposób przemieszczania składowanego materiału porozbiórkowego może być stosowany: 

 transport ręczny 

 transport mechaniczny. 

Na placu budowy do robót załadunkowych i przeładunkowych oraz do przemieszczania gruzu na niewielkie 

odległości mogą być stosowane przenośniki. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne Wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 6. 

11. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 7. 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych                           

w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

12. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne Wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 8. 

Roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikowych.  

13. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne Wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 9. 

14. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie występują. 
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STB 02.01 WIEŃCE ŻELBETOWE - ZBROJENIE 

CPV 45262310-7 – Zbrojenie 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem zbrojenia nie sprężającego (stalowymi prętami wiotkimi) betonu fundamentów, 
ścian fundamentowych ,słupów, belek  wieńców i innych elementów konstrukcji dla realizacji budowy 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami  w parterze, parkingiem i infrastrukturą techniczną - 
projekt zamienny. Konin ul. Kościelna, Szarych Szeregów . Obr. ewid. Starówka. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
-  przygotowaniem zbrojenia, 
-  montażem zbrojenia, 
-  kontrolą jakości materiałów. 

 
Zakres rzeczowy robót do wykonania obejmuje zbrojenie fundamentów, słupów, wieńców, belek i innych 
elementów konstrukcji. 

1.4. Określenia podstawowe. 

 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji „Wymagania Ogólne" oraz zdefiniowanymi poniżej. 

1.4.1. Pręty stalowe wiotkie. 
 
Pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy do 40 mm. 

1.4.2. Zbrojenie niesprężające. 
Zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w sposób czynny. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za 
ich zgodność z dokumentacją projektową, ogólną Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 

2. MATERIAŁY 

2.1. Stal zbrojeniowa. 

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej. 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach objętych zakresem niniejszego 
Kontraktu stosuje się klasę i gatunek wg poniższych danych: 

Klasa A-0 - stal okrągła, gładka StOS. 
Klasa A-III - stal okrągła. Żebrowana 18G2 
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2.1.2. Własności stali zbrojeniowej. 

Gatunek StOS: 
- wytrzymałość charakterystyczna        220 MPa 
- wytrzymałość obliczeniowa                 190 MPa 
 
Gatunek 18G2 
- wytrzymałość charakterystyczna        410 MPa 
- wytrzymałość obliczeniowa                360 MPa 

 
2.1.3. Wymagania przy odbiorze. 
 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93215. przeznaczona do 
odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym ma być podane: 

- nazwa wytwórcy, 
- oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215, 
- nr wytopu lub nr partii, 
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład techniczny według analizy wytopowej 
- masa partii, 
- rodzaj próbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie dla 
każdej wiązki) muszą znajdować się następujące dane: 

- znak wytwórcy, 
- średnica nominalna, 
- znak stali, 
- nr wytopu lub nr partii, 
- znak obróbki cieplnej. 

Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowania farbą olejną. 
Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania: 

- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215, 
- sprawdzenie wymiarów wg PN-H-93215, 
- sprawdzenie masy wg PN-H-93215. 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych 
miejsc kręgu. 
Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 

 
2.1.4. Drut montażowy. 

 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego, jeżeli nie 
stosuje się połączeń spawanych lub zgrzewanych. 

2.1.5. Podkładki dystansowe. 

 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw 
sztucznych. 
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
 
3. SPRZĘT 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego powinien spełniać wymagania 
obowiązujące w budownictwie ogólnym. 

W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu jak: giętarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny być 
sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. 

Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 
elektrycznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie 
oznaczone. 
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Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące 
sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

4. TRANSPORT 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych 
odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 

5.2. Przygotowanie zbrojenia. 

5.2.1. Czyszczenie prętów. 

- Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i 

błota. 
- Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub 

czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 
- Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
- Stal pokrytą niszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 

mechanicznie, lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekrojów 
poprzecznych prętów, 

- Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem ciepłej wody. 
- Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 
- Możliwe są też inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 
5.2.2. Prostowanie prętów. 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków i prostowarek. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

5.2.3. Cięcie prętów zbrojeniowych. 

Cięcie prętów zbrojeniowych wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1,0 cm. Cięcia przeprowadza się 
przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

5.2.4. Odgięcia prętów. 

Pręty o średnicy do 16 mm można wyginać na zimno na budowie. 

5.3. Montaż zbrojenia. 

5.3.1. Wymagania Ogólne. 

Do zbrojenia betonu konstrukcji zastosowano stal A-IIl i A-0. Układ zbrojenia w konstrukcji musi 
umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, 
rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję 
można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. 

Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej 
farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wysławiona na działanie słonej wody. 

Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów innej średnicy, niż przewidziane w projekcie oraz zastosowanie 
innego gatunku stali, zmiany te wymagają pisemnej zgody Inspektora. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. 

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.  
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5.3.2. Montowanie zbrojenia. 

5.3.2.1. Łączenie prętów za pomocą spajania (wg PN-B-03264, tabl. 11). 

- zgrzewanie elektryczne oporowe doczołowe prętów, 
- spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i dwoma spawami bocznymi, 
- spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i czterema spawami bocznymi, 
- spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładką i jedną spoiną boczną, 
- spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładką z dwoma spoinami bocznymi, 
- połączenie spawaniem elektrycznym z topnikiem prętów zbrojeniowych z płaskownikiem w kształt teowy, 
- spawanie łukiem elektrycznym prętów zbrojeniowych z elementami płaskimi lub profilowanymi ze stali 

walcowanej, dwoma spawami bocznymi, 
- spawanie łukiem elektrycznym prętów z płaską lub kształtowaną stalą, czterema spoinami bocznymi. 

 
5.3.2.2. Łączenie pojedynczych prętów na zakład (bez spajania). 

Połączenia na zakład należy wykonywać wg p. 8.1.6.3. PN-B-03264. 

5.3.2.3. Skrzyżowania prętów. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym typu czarnego, o średnicy 1,6 mm, miękkim. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi 
powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie 
cięcia, gięcia i rozmieszczania zbrojenia podano poniżej: 

Określenie wymiaru Wartość odchyłki 

Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych 

 

w długości elementu 

- przy wymiarze do l m: 

- przy wymiarze powyżej l m.: 

 

w rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion 

- przy średnicy d $ 20 mm: 

- przy średnicy d > 20 mm: 

 

w położeniu odgięć prętów: 

w grubości warstwy otulającej: 

w położeniu połączeń (styków) prętów: 

 

 

 

±5 mm 

±10 mm 

 

 

±10 mm 

±0,5 d 

 

±2d 

+10 mm, - 0 mm 

±25 mm 

 

Kontrola jakości materiałów dostarczonych na budowę - zgodnie z punktem 2.1.3. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest 1 kg. Do obliczenia należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) 
zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic (m) pomnożoną odpowiednio 
przez ich ciężar jednostkowy (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, 
przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o 
średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją Techniczną. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi 
poleceniami Inspektora. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

8.2.1. Dokumenty i dane. 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i 
Specyfikacją Techniczną, 

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora o wykonaniu robót. 
 

8.2.2. Zakres robót. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru 
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 

8.3. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w dzienniku budowy 
zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora na rozpoczęcie betonowania 
elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 

Generalnie odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

- zgodności wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej, 
- zgodności z rysunkami roboczymi liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
- rozstawu strzemion, 
- prawidłowości wykonania złącz i długości zakotwień prętów, 
- prawidłowości osadzenia kotew, 
- zachowania wymaganej z projektem otulmy zbrojenia. 
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST „Wymagania Ogólne". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Umowna cena jednostkowa obejmuje: 

- dostarczenie materiału, 
- oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, 
- przycinanie, łączenie, 
- montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z projektem, niniejszą 

Specyfikacją, 
- oczyszczenie terenu robót, 
- usunięcie odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 
- PN-H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
- PN-H-93215    Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
- PN-B-06251    Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
- PN-H-840023/06Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
- PN-H-04310    Próba statyczna rozciągania metali. 
- PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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STB 02.02 WIEŃCE ŻELBETOWE - BETONOWANIE 

CPV 45223500-1 – Konstrukcje z betonu zbrojonego 
 
 
1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji 
betonowych fundamentów , ścian fundamentowych, słupów, stropów, podciągów, schodów i innych 
elementów konstrukcji dla realizacji budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami  w 
parterze, parkingiem i infrastrukturą techniczną - projekt zamienny .Konin ul. Kościelna, Szarych Szeregów . 
Obr. ewid. Starówka. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót  
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie betonu konstrukcyjnego, związanych z: 

-  wykonaniem mieszanki betonowej, 
-  wykonaniem deskowań, 
-  układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
-  pielęgnacją betonu. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji „Wymagania Ogólne": 

1.4.1. Beton zwykły 

 
Beton o gęstości powyżej 1,8 kg/m

3
 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 

piaskowych i grubszych oraz z ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

1.4.2. Klasa betonu 

 
Symbol literowo-liczbowy (np. C 20/25 i C 30/37 W8 wodoszczelny) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. 
Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb

G
. 

1.4.3. Mieszanka betonowa 
 
Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

1.4.4. Nasiąkliwość betonu 

 
Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. 

1.4.5. Partia betonu 
 
Ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie 
umownym 

- nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 
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1.4.6. Stopień mrozoodporności 

 
Symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na działanie mrozu. 
Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 

1.4.7. Stopień wodoszczelności 

 
Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności wody. Liczba po 
literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 

1.4.8. Urabialność mieszanki betonowej 

 
Zdolność do łatwego i szczelnego wypełniania formy przy zachowaniu jednorodności mieszanki 
betonowej. 

1.4.9. Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie – Rb
G
. 

 
Wytrzymałość zapewniona z 95% prawdopodobieństwem, uzyskana wyniku badania na ściskanie kostek 
sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250. 

1.4.10. Zaczyn cementowy 

 
Mieszanina wody i cementu. 

1.4.11. Zaprawa 
 
Mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito 
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
specyfikacji „Wymagania Ogólne". 

2. MATERIAŁY. 

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich norm polskich. 

2.1. Składniki mieszanki betonowej. 

2.1.1. Cement - wymagania i badania 
 
-  Rodzaj i marka cementu 

Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-B-30000 marki „32,5" - do betonu klasy C 
20/25 

-  Wymagania dotyczące składu cementu Wg ustaleń normy PN-B-30000 
-  Świadectwo jakości cementu 

Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań. 
-  Badania podstawowych parametrów cementu 

Cement pochodzący od każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki 
ocenione wg normy PN-B-30000. 

2.1.2. Kruszywo 

 
Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg PN-B-06712. 

Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca się 
stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 

W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodpomości lub wodoszczelności zleca się stosowanie 
kruszywa o marce nie niższej niż 20. 
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Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyżej 
2 mm), podano w załączniku l do normy PN-B-06250. 

Uziarnienie kruszywa powinno zapewniać uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej 
konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz 
odpowiedniej urabialności. 

Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku oczka 
kwadratowego 31,5 mm. 

W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od: 
-  1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
-  3/4 odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 

betonowania. 
 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
-  składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,  
-  kształtu ziaren wg PN-78/B-06714/16, 
-  zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
-  zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 

 
W przypadku gdy badania kontrolne wykażą niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-
86/B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub 
dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa). 

W celu umożliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 
wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stałości frakcji 0-2 mm. 

2.1.3. Woda zarobowa. 
 
Woda zarobowa do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodę do betonu 
przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga badania. 

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu 
 
Zaleca się stosowanie do betonów domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym, 
uplastyczniającym i przyspieszającym/opóźniającym wiązanie betonu. Dopuszcza się stosowanie 
domieszek kompleksowych: 

napowietrzające - uplastyczniających i przyspieszająco - uplastyczniających. Domieszki do betonów 
muszą posiadać atest producenta. 

2.2. Beton 

 
Na budowie należy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony z wytwórni betonu. 
Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-88/B-06250: 

-  wskaźnik wodno-cementowy c/w < 0,50 
-  nasiąkliwość do 5% 

 
2.2.1. Skład mieszanki betonowej 
 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać projektowany skład 
mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany przez 
uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych 
przez laboratorium badań i prób mieszanek powinny zostać przesłane Inspektorowi. Układanie mieszanki 
może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora. 

Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą PN-88/B-06250 i spełniać wymagania: 

-  skład mieszanki betonowej powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne 
ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie, 
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-  wskaźnik wodno-cementowy w/c ma być mniejszy od 0,50, 
-  stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 

najmniejszej jamistości, 
-  zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 

niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż: 
• 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm 

• 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm 
Maksymalne ilości cementu: 
• 400 kG/m

3
 - dla betonu klasy B20 i B25 

Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inspektora. 

-  przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w 
warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią wymaganą 
wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 Rb

G
. 

W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w 
warunkach podwyższonej temperatury), należy uwzględnić wpływ tych czynników na wytrzymałość 
betonu. 

-  konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej wg PN-
88/B-06250 symbolem K-3. 

Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy 
wytwarzaniu. 

Dopuszcza się dwie metody badań: 

- metodą Ve-Be 
- stożka opadowego 
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami wg PN-88/B-06250 nie mogą 
przekraczać: 
- +/- 20% wartości wskaźnika Ve - Bc 
- +/- 10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym 

 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250 dokonać aparatem Ve - Be. Do 
konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno odbywać się 
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu. 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 
plastycznych. 

Do zagęszczania mieszaki betonowej należy stosować: 
 

- przy zagęszczaniu wgłębnym wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między 
prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min. 

- przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównywania powierzchni) stosować łaty wibracyjne 
charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

 
Środki do transportu betonu: 
- mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), 
- ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 

odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu, 
przyjęto gruszki o pojemności 9.0 m3. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
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- 90 min. - przy temperaturze + 15°C 
- 70 min. - przy temperaturze + 25°C 
- 30 min. - przy temperaturze + 30°C 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą. wykonywane roboty betonowe. 

5.2. Zalecenia ogólne 
 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o szczegółowy program i dokumentację 
technologiczną zaakceptowaną przez Inspektora, obejmującą: 
-  wybór składników betonu, 
-  opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
-  sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
-  sposób transportu mieszanki betonowej, 
-  kolejność i sposób betonowania, 
-  wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 
-  sposób pielęgnacji betonu, 
-  warunki rozformowania konstrukcji, 
-  zestawienie koniecznych badań, 

 
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inspektora prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
-  prawidłowość wykonania deskowań, 
-  prawidłowość wykonania zbrojenia, 
-  przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
-  prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, 
-  prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową  

konstrukcję. 
 

Roboty  betoniarskie  muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251. 
 
5.3. Betonowanie 

5.3.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 
 
-  Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 

ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 
pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzania ustalonej 
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

-  Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 

• położenie zbrojenia 
• zgodność rzędnych z projektem 
• czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 

otulmy. 
 

-  Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,74m. od powierzchni na którą 
spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać na pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3,0 m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m.). 

5.3.2. Zagęszczanie betonu 
 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 
 
-  Wibratory do mieszanki betonowej powinny się charakteryzować częstotliwością min. 6000 drgań na 

minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej. 
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-  Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
-  Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę 

poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sęk., po czym powoli wyjmować w 
stanie wibrującym. 

-  Kolejne miejsce zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest promieniem 

skutecznego działania wibratora. 

5.3.3. Przerwy w betonowaniu 

 
-  Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie. 
-  Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być zgodne z rysunkami, a w 

prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku 
naprężeń głównych. 

-  Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym, przez: 

• usunięcie z powierzchni betonu stwardniałych luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 
cementowego, 
• zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęsiego zaczynu 
cementowego o grubości 2-3 mm lub zaprawy cementowej l: l o grubości 5mm 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
-  W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie 

powinno odbyć się później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli 
temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 

-  Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
ułożonego betonu. 

 
5.3.4. Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 
warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.3.5. Pobranie próbek i badanie 
 
-  Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne lub 

inne uprawnione laboratorium) przewidzianych normą PN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami 
oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów, 

-  Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 
jakości betonu, dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględniane badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz ewentualne inne, konieczne 
do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

-  Badania powinny obejmować: 
• badanie składników betonu, 
• badanie mieszanki betonowej, 
• badanie betonu. 

Powyższe badania powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250. 

5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 

5.4.1. Betonowanie w zależności od warunków atmosferycznych. 
 
-  Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 5°C, zachowując 

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. 

-  Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

-  W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to 
zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i 
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zabezpieczania uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura 
mieszanki betonowej w chwili opróżnienia betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 

-  Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu, należy wcześniej 
podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 
konstrukcji. 

 
5.5. Pielęgnacja betonu 

5.5.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 
-  Bezpośrednio po zakończeni betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. 

-  Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5
<
'C należy nie później niż po 24 godz. od zakończenia 

betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

-  Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 
godziny w dzień i co najmniej l raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. 

-  Przy temperaturze otoczenia poniżej +5"C betonu nie należy polewać. 
-  Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się 

łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane wymagania odnośnie 
jakości pielęgnowanej powierzchni. 

-  Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 
-  W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
-  Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po osiągnięciu 

przez beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa. 
 
5.6. Wykańczanie powierzchni betonu 

5.6.1. Równość powierzchni i tolerancje. 
 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
 
-  wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień - między ziarnami kruszywa, 
-  przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 
-  pęknięcia są niedopuszczalne, 
-  dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30mm, 
-  pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie 

zachowane, a powierzchnia na której występują nie jest większa niż 0,5% powierzchni. 

5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 
 
Po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
-  wszystkie wystające nierówności wyrównać bezpośrednio po rozszalowaniu, 
-  raki i ubytki uzupełniać betonem i następnie wygładzić packami, aby otrzymać równą i jednorodną 

powierzchnię bez dołków i porów. 
 

5.7. Deskowanie 

5.7.1. Uwagi ogólne. 
 
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - tom I Rozdział 5 - wyd. Arkady 
Warszawa 1989r. 

Konstrukcja deskowań powinna być dostosowana do przeniesienia sil wywołanych: 
-  parciem świeżej masy betonowej, 
-  uderzeniami przy jej wylewaniu oraz uwzględniać szybkość betonowania i  sposób zagęszczania. 

 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
-  zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
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-  zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
-  zapewniać odpowiednią szczelność, 
-  zapewniać łatwy montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
-  wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

 
5.7.2. Materiały 
 
Deskowanie zaleca się wykonywać z drewna i materiałów drewnopodobnych (sklejka, płyty pilśniowe). 
Deskowania należy wykonywać z desek iglastych III lub IV klasy. 
Minimalna grubość desek 32 mm, maksymalna szerokość 18 cm. 
Dopuszcza się stosowanie, za zgodą Inspektora Nadzoru, innych typów szalunków. 
 
5.7.3. Przygotowanie deskowania 

 
Deski powinny być jednostronnie strugane. Zaleca się wykonanie uszlachetnienia powierzchni drewnianych 
stykających się z betonem przez okrywanie drewna sklejką lub płytami z tworzyw. Wszystkie powierzchnie 
drewniane mające wchodzić w kontakt z betonem mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu 
betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być toksyczny. Deski 
używane kolejny raz powinny zostać gruntownie oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń 
powierzchniowych. 
Nie wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej powierzchni. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania kontrolne betonu 

6.1.1. Wytrzymałość na ściskanie 

Dla określenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy w trakcie betonowania pobrać próbki kontrolne w 
postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż: 

-  1 próbka na 100 zarobów, 
-  1 próbka na 50 m

3
 betonu, 

-  3 próbki na dobę, 
-  6 próbek na partię betonu (zmniejszenie liczby próbek do 3 na partię wymaga zgody Inspektora 

Nadzoru). 
 

Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, 
przygotowuje i bada po 28 dniach zgodnie z normą PN-88/B-06250. 

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy 
betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie 
betonu. 

W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania 
dopuszcza 

się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, 
lecz nie dłuższym niż 90 dni. 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-74/B-
06261 lub PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton można uznać za 
odpowiadający wymaganej klasie. 

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie 
wcześniejszym od 28 dni. 

Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeżeli jego wytrzymałość określona na próbkach 
kontrolnych spełnia warunki określone w normie PN-88/B-06250. 
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6.1.2. Nasiąkliwość betonu 

 
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać na stanowisku betonowania - co najmniej l raz w 
okresie betonowania obiektu, oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i 
zagęszczania – po 3 próbki, o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z 
PN-88/B-06250. 

Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni, zgodnie z PN-88/B-06250. 

Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

6.2. Tolerancja wymiarów 

6.2.1. Uwagi ogólne 
 
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne. 

Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie 
przewidują inaczej. 

6.2.2. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji. 

 
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia: 

- na 1 m wysokości                                      - 5 mm 
- na całą wysokość konstrukcji                           - 20 mm 
- na słupach podtrzymujących stropy                  - 15 mm 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu 
- na 1 m. płaszczyzny w dowolnym kierunku          - 5 mm 
- na całą płaszczyznę                                       -15 mm 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0 m z wyjątkiem powierzchni 
podporowych: 

- powierzchni bocznych i spodnich                   - +/-4 mm 
-  powierzchni górnych                            - +/-8 mm 

Odchylenie długości lub rozpiętości elementów                    - +/-20 mm 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego                 - +/-8 mm 
Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów   - +/-5 mm 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest l m
3
 betonu w konstrukcji. Płaci się za wykonaną i wbudowaną ilość betonu, 

zgodnie z projektem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 

 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora. 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

8.2.1. Dokumenty i dane 
 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i ST, 
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robót. 

8.2.2. Zakres robót 

Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne 
dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 
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8.3. Odbiór końcowy 

 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy 
zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w 
umowie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostkowa uwzględnia: 
-  zapewnienie i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
-  wykonanie deskowania, 
-  przygotowanie i ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, 
-  zagęszczenie i pielęgnację betonu, 
-  rozbiórkę deskowania, 
-  oczyszczenie stanowiska pracy, 
-  usunięcie, będących własnością wykonawcy materiałów rozbiórkowych. 
Wykonanie zbrojenia jest płatne oddzielnie. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy: 
- PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 
-  PN-B-30000 Cement portlandzki. 
-  PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
- PN-B-30002 Cementy specjalne. 
- PN-B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniejący. 
- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
- PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
- PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
-  PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
-  PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości. 
-  PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
- PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
- PN-9 l/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
- PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 
- PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
- PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej. 
- PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakości. 
- PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na beton. 
- PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
- PN-63/B-06261 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
- PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie, 
- PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
- PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 
- PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
- BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Arkady Warszawa 1989 r. 
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STB 02.03 MONTAŻ KONSTRUKCJI DACHOWEJ I WYKONANIE POSZYCIA DACHU 

CPV 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru montażu 

konstrukcji dachowej oraz wykonania poszycia dachu w ramach realizacji inwestycji „Przebudowa dachu 

starej części budynku dydaktycznego I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie” ul. 

Adama Mickiewicza 14, 62-500 Konin, obręb ewidencyjny Starówka. 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym w postępowaniu przetargowym oraz przy zlecaniu, 

realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze 

robót, w zakresie określonym w pkt 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż 

konstrukcji dachowej oraz wykonanie poszycia dachu. 

1.4. Określenia podstawowe  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz                    

z definicjami podanymi ST „Wymagania Ogólne".  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 

2. MATERIAŁY 

Ogólne Wymagania dotyczące materiału podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 2. 

 Prefabrykowana więźba dachowa 

 Łączniki mechaniczne - płytki kolczaste 

 Środek impregnujący drewno z uwagi na ochronę grzybobójczą i owadobójczą oraz ochronę 

przeciwpożarową do granicy niepalności typu FOBOS M2, drewnochron 
 Folia wstępnego krycia  

 Łaty drewniane 3x4cm 

 Płyta OSB gr. 2,5 cm, pióro-wpust 

 Wymiany i rozpory 

 Wyłaz dachowy 

Do robót należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania zgodnie                          

z art. 10 ustawy Prawo budowlane. 

3. SPRZĘT 

Ogólne Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 3. 

Do montażu konstrukcji drewnianej oraz wykonania poszycia dachu przewiduje się zastosowanie 

następującego podstawowego sprzętu: piła do drewna ręczna, obcęgi, młotki ciesielskie, poziomice, pion, 
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klucze oczkowe i nasadowe, pędzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub pojemniki ze środkami 

impregnacyjnymi, elektronarzędzia ręczne jak: wiertarka, elektowkrętarki, pilarki do drewna elektryczne lub 

spalinowe, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, przyścienny wyciąg budowlany. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narządzie nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót                     

i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 

robót. 

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 

Ogólne Wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 4. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 

składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

Materiały niezbędne do wykonania robót dowieźć na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas 

trans-portu materiał przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez producenta,                       

w sposób który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz 

zasadą ciągłości frontu robót. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 

przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek materiałów należy prowadzić                          

w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu zapewniających niezmienne właściwości materiału, 

gwarantujące właściwa jakość robót. Do rozładunku można używać wózków widłowych, przenośników 

taśmowych, żurawi samochodowych lub rozładunek prowadzić ręcznie przy zachowaniu niezbędnych 

środków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnętrzny poziomy ręczny za pomocą 

wózków transportowych, taczek. Transport pionowy za pomocą przyściennego wyciągu budowlanego. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT  

Ogólne Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 5. 

5.1 Montaż konstrukcji dachu 

Prefabrykowana więźba dachowa wykonana z tarcicy suszonej czterostronnie struganej, klasy C24                           

o grubości 45 mm. Połączenia elementów drewnianych wykonać za pomocą płytek kolczastych.  

Rozstaw wiązarów 100 cm. W kierunku podłużnym stosuje się stężenia.  

Drewno należy zabezpieczyć zanurzeniowo preparatem Fobos M-4. 

Części prefabrykowanych wiązarów dachowych należy połączyć ze sobą na budowie, zgodnie z zaleceniami 

producenta więźby. W miejscach określonych w projekcie należy zastosować wymiany. 

5.2 Folia wstępnego krycia 

Folia wstępnego krycia - odporna na rozerwanie włóknina poliestrowa z poszyciem z otwartego dyfuzyjnie 

poliuretanu. Duża odporność na rozerwanie powinna zapewnić maksymalne bezpieczeństwo przy chodzeniu 

po ołaceniu dachu. Duża odporność na rozerwanie w poprzek i wzdłuż umożliwia szybkie i bardzo dokładne 

rozwijanie z rolki. 

 
Klasyfikacja pożarowa  

 

 
Trudno zapalny B1  

 

 
Siła rozrywająca  

 

 
350 N/5 cm (35 kp/5 cm) zgodnie z DIN EN 12311  
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Wodoszczelność  

 

 
wodoszczelny (DIN EN 13111)  

 

 
Wartość Sd  

 

 
około 0,15 m  

 

 
Odporność temperaturowa  

 

 
-40 °C do +80 °C  

 

 
Masa  

 

 
około 190 g/m˛  

 

 
Waga rolki  

 

 
około 14 kg  

 

 
Długość rolki  

 

 
50 m  

 

 
Szerokość rolki  

 

 
1,50 m  

 

 
Mocowanie do podłoża  

 

 
wstępne-mechaniczne za pomocą zszywek lub gwoździ, docelowo 
mocowane kontrłatami  

 

 
Łączenie pasów  

 

 
na zakład min 15 cm, łączenia folii uszczelnią za pomocą taśmy 
samoprzylepnej do PE (folie paroszczelne)  

 

5.2 Mocowanie łat i kontrłat 

Kontrłaty ułożone poziomo powinny być przybite do każdej krokwi jednym gwoździem okrągłym 40x100mm 

lub kwadratowym 35x100mm. Długość gwoździa powinna być co najmniej 2,5 raza większa niż grubość 

kontrłaty.  

Styki kontrłat powinny znajdować się na krokwi. Odchylenie od wymaganego położenia desek nie powinno 

być większe niż 2mm na 1m i 30 mm na całej długości dachu. Wzdłuż okapu powinna być umocowana 

deska lub łata grubsza od łat podkładu o grubość dachówki. Rozstaw kontłat co 70cm. 

Montaż łat analogicznie. 

5.5 Deskowanie połaci dachowych 

Na deskowanie należy zastosować płytę OSB 25mm, łączoną na pióro-wpust.  

 

Płyty OBS powinny być powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobójczymi, 

przybite do każdej krokwi dwoma gwoździami. Długość gwoździ powinna być co najmniej 2,5 razy większa 

od grubości płyty.  

Deskowania stanowiące podkład pod pokrycie papowe powinny być układane na styk lub na przylgę.  

 

Niezależnie od rodzaju pokrycia (również w przypadkach łacenia połaci dachowych) za kominami powinny 

być wykonane – od strony spływu wody połaci dachowej – odboje (kozubki, tj. deskowania ułożone ze 

spadkami umożliwiającymi spływ wody na boki poza komin. Deski odbojów, koszy, okapów, latarni itp., po-

winny być układane na styk.  

5.6 Wyłaz dachowy  

Wyłaz dachowy do dachów płaskich o wymiarze w świetle otworu 80x80 cm, np.: ICOPAL KOMINIARCZYK 

(lub równoważny). Należy wykonać prace wykończeniowe oraz izolację przeciwwodną wyłazu. Wyłaz 

dachowy należy wyposażyć w drabinę aluminiową z hakami montażowymi, zamontowaną na podkonstrukcji 

drewnianej (wymiany). Drabina powinna mieć szerokość co najmniej 0,5m i odstępy między szczeblami nie 

więcej niż 0,3m.  
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6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne Wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 6. 

Sprawdzenie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej specyfikacji polega na 

kontrolowaniu zgodności ich wykonania z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej 

specyfikacji. Kontrola jakości robót obejmuje następujące czynności:  

 kontrolę zgodność zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,  

 kontrolę elementów przed ich zmontowaniem,  

 kontrolę gotowej konstrukcji,  

 kontrolę stężenia i zwiatrowania konstrukcji 

 kontrolę poszycia dachu 

Badanie materiałów przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do wykonania 

konstrukcji drewnianej powinno być dokonane przy dostawie tych materiałów. Ocena jakości materiałów przy 

odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy                            

i zaświadczeń z kontroli stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 

technicznej oraz norm państwowych.  

Badania elementów przed ich zmontowaniem powinno obejmować:  

 sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganiami podanymi w dokumentacji 

technicznej,  

 sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów poszczególnych 

elementów konstrukcji należy przeprowadzić za pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą stalową                   

z podziałką milimetrową, przez stwierdzenie ich zgodności z dokumentacja techniczną                                   

i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych  

 sprawdzenie wilgotności drewna  

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 7. 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych                            

w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

Jednostką obmiarową jest:  

 drewniana konstrukcja więźby dachowej - [m
3
]  

 deskowanie i ołacenie połaci dachowych – [m
2
] 

 folia wstępnego krycia – [m
2
] 

 wyłaz dachowy – [szt.]  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne Wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 8. 

Czynności odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakości dostarczonych 

materiałów, wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi protokołami i zapisami w Dzienniku Budowy, 

na podstawie zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz wymaganym zakresem 

robót.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne.  
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Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora 

Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji z drewna oraz 

materiałów drewnopochodnych może być przeprowadzony częściowo w trakcie robót (odbiór 

międzyoperacyjny) oraz po zakończeniu robót.  

 

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.  

 

Do odbioru robót powinny być przedłożone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz dokumentacja 

powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukcji i 

realizacji budowy.  

 

Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone 

przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem.  

 

Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości:  

 wbudowania materiałów,  

 wykonania elementów przed ich zmontowaniem,  

 gotowej konstrukcji  

8.2 Odbiory międzyoperacyjne i częściowe 

Odbiory międzyoperacyjne lub częściowe powinny być przeprowadzone w przypadkach wykonywania po-

szczególnych fragmentów robót przez oddzielne brygady robotników oraz w przypadku gdy nie będzie do-

stępu do wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze końcowym. Z każdego odbioru powinien być 

sporządzony protokół, w którym powinna być również zawarta techniczna ocena wykonanych robót.  

 

Podczas odbioru powinny być sprawdzone:  

 zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną,  

 rodzaj i klasa użytego drewna oraz wymiary elementów,  

 prawidłowość wykonania złączy,  

 sposób zabezpieczenia drewna przed wilgotnością, zagrzybieniem i działaniem ognia, jeżeli 

było ono przewidziane w dokumentacji.  

 

W szczególności powinny być sprawdzone rozstawy krokwi, płatwi i łat, spadki połaci, prawidłowość 

wykonania deskowań wraz z włazem dachowym. 

8.3 Odbiór końcowy 

Odbiorem końcowym powinny być objęte elementy lub obiekty całkowicie zakończone. Do odbioru 

końcowego Wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty:  

 

 dokumentację techniczną obiektu i robót,  

 protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów,  

 protokoły odbiorów międzyoperacyjnych,  

 zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót,  

 pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór techniczny.  
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Odbiór końcowy zakończony konstrukcji powinien polegać na sprawdzeniu:  

 

 zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi,  

 prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji,  

 prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych,  

 prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu złączy między elementami konstrukcji,  

 dopuszczalności odchyłek wymiarowanych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego  

8.4 Ocena wykonania elementów lub konstrukcji z drewna 

Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać wykonanie robót za właściwe.                

W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, należy uznać albo całość robót albo tylko 

ich część za wykonane niewłaściwie.  

 

W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie należy ustalić, czy stwierdzone 

odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych zagrażają bezpieczeństwu budowli lub 

uniemożliwiają jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.  

 

Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie zgodnie                               

z przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy i przedstawione 

do obioru.  

Konstrukcje nie spełniające wymagań podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz uznane za 

pewne konstrukcyjnie i nie uniemożliwiające użytkowania budowli zgodnego z jej przeznaczeniem, mogą być 

przyjęte po obniżeniu wartości robót o wielkość ustaloną komisyjnie dla danego przypadku.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne Wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 9. 

Wykonane roboty związane z montażem konstrukcji dachu i wykonaniem poszycia dachu są płatne na 

podstawie ceny jednostkowej, która uwzględnia odpowiednio:  

 prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,  

 przygotowanie stanowiska roboczego,  

 zakup materiałów,  

 transport na plac budowy,  

 transport na miejsce wbudowania,  

 montaż prefabrykowanym elementów więźby dachowej 

 wykonanie poszycia dachu (folia wstępnego krycia, łacenie, deskowanie) 

 ustawienie, przestawianie i rozbiórkę rusztowań 

 wykonanie badań i pomiarów kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokołów 

 uprzątnięcie resztek materiałów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 

811.  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. 

1118),  
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 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. 

(Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.),  

 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881).  

 PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.  

 PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymałości  

 PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm 

dotyczących sortowania wytrzymałościowego metodą wizualną  

 PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej 

wytrzymałościowo metodą maszynową oraz dla maszyn sortujących  

 PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie  

 PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

 PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie  

 PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie  

 PN-C-04906:2000 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania  

 PN-EN 912:2000 Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach 

drewnianych 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I część II Warszawa Arkady 1990. 
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STB 02.04 POKRYCIE DACHU PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ 

CPV 45261214-7 Kładzenie dachów bitumicznych 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokrycia 

dachu papą termozgrzewalną w ramach realizacji inwestycji „Przebudowa dachu starej części budynku 

dydaktycznego I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie” ul. Adama Mickiewicza 

14, 62-500 Konin, obręb ewidencyjny Starówka. 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym w postępowaniu przetargowym oraz przy zlecaniu, 

realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze 

robót, w zakresie określonym w pkt 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie pokrycia dachu papą termozgrzewalną. 

1.4. Określenia podstawowe  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz                    

z definicjami podanymi ST „Wymagania Ogólne".  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 

1.6 Wymogi formalne 

Wykonanie opierzeń z blachy winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie                   

w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania.  

Roboty związane z wykonaniem obróbek z blachy tytan-cynkowej powlekanej, w kolorze dopasowanym do 

istniejących obróbek blacharskich budynku, winno być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej.  

Przy wykonywaniu prac montażowych elementów z blachy tytan-cynkowej należy przestrzegać przepisów 

BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w budownictwie przy robotach montażowych i dekarskich. 

1.7 Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić                               

z całością dokumentacji technicznej.  

Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 

opracowań przed przystąpieniem do robót. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne Wymagania dotyczące materiału podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 2. 

 papa asfaltowa do podkładów drewnianych 

 gwoździe papowe ocynkowane 

 papa asfaltowa termozgrzewalna podkładowa 
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 papa asfaltowa termozgrzewalna nawierzchniowa 

 roztwór asfaltowy do gruntowania 

 izokliny (wykonane ze styropianu lub twardej wełny mineralnej oklejanych papą o wymiarze 5x5cm)  

 klej bitumiczny 

Do robót należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania zgodnie                          

z art. 10 ustawy Prawo budowlane. 

3. SPRZĘT 

Ogólne Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 3. 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera (Inspektora Nadzoru). 

Zastosowane rodzaje sprzętu używanego do robót blacharskich powinny odpowiadać wymaganiom 

zastosowanych technologii oraz warunkom przepisów BHP obowiązującym w konkretnej dziedzinie ich 

zastosowania.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narządzie nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót                     

i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 

robót. 

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 

Ogólne Wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 4. 

4.1 Transport 

Materiały i sprzęt wymagane do wykonania pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej należy transportować 

środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest 

zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Załadunek, transport i rozładunek materiałów 

należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

Rolki papy termozgrzewalnej należy przewozić krytymi środkami transportu, ładowane w jednej warstwie,               

w pozycji stojącej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewróceniem się  i uszkodzeniem. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.2 Magazynowanie 

Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących papę przed zawilgoceniem, 

działaniem promieni słonecznych i z dala od grzejników. Rolki należy ustawiać  w stosy w pozycji stojącej                   

w jednej warstwie.  

5. WYKONYWANIE ROBÓT  

Ogólne Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 5. 

5.1 Pokrycie połaci papą termozgrzewalną 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane. 
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Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej sprawdzić wielkość spadków 

dachu oraz ilości przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie 

poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu 

pokrycia z rozplanowaniem pasów.  

Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż:  

 0°C w przypadku pap modyfikujących SBS 

 +5°C w przypadku pap oksydowanych. 

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane                 

w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem. Nie 

należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów 

atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli 

drewnianych, rynhaków i innego oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek detali 

dachowych (kominów, kominków, wyłazów itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej.  

Papę należy układać pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na powodowaną dużą masą możliwość 

osuwania się układanych pasów podczas zgrzewania).  

Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po 

przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przypięciu zwinąć ją z dwóch końców 

środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) 

należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu 

(12 – 15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej 

warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym 

rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu 

jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ 

nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego                          

z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej 

szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub 

niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu 

papy.  

Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 

 podłużny 8 cm 

 poprzeczny 12-15 cm.  

Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej 

występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku 

rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy 

podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać 

posypką w kolorze porycia w celu poprawienia estetyki dachu.W poszczególnych warstwach arkusze papy 

powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie 

pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych 

pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45° 

5.2 Obróbki kominów 

Wokół kominów za pomocą kleju bitumicznego mocujemy izokliny. Pas tynku (szer. 20 cm) nad izoklinem 

gruntujemy preparatem gruntującym bitumicznym. Na izoklin wklejamy pas papy podkładowej szer. ok. 50cm 

(typ I) z wywinięciem na komin i połać po 15 cm. podobne wywinięcie na komin ale o szer. 20 cm musi być 

wykonane z papy nawierzchniowej (typ II). Papę nawierzchniową zakańczamy na pow. komina listwą 

dociskową dodatkowo uszczelnioną klejem bitumicznym. 
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6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne Wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 6. 

Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności wykonanych 

przez z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej. 

Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzeniu zgodności wykonania                                 

z wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w normie PN-98/B-10240 pkt. 4. 

Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego 

są zgodne z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm 

przedmiotowych. 

1. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 7. 

Ilość wykonywanych robót związanych z wykonaniem pokrycia z papy termozgrzewalnej wg pomiarów                       

z natury lub na podstawie rysunków roboczych. Jednostką obmiarową dla pokrycia z papy jest 1 m
2
. 

2. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne Wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 8. 

8.1 Odbiór podłoża 

Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 

przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 

8.2 Odbiór pokrycia z papy termozgrzewalnej 

Roboty pokrywcze jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 

częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

 podłoża 

 jakości zastosowanych materiałów 

 dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia 

 szerokości zakładów papy w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m
2
 

 połączenia obróbek blacharskich z pokryciem  

Badanie końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu.  

Odbiór końcowy powinien obejmować sprawdzenie: 

 przyklejenia papy do podłoża oraz do papy  

 mocowania papy podkładowej do podłoża 

 szerokości zakładów papy w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m
2
 

3. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne Wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 9. 
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Wykonane roboty związane z wykonaniem obróbek z blachy cynkowo-tytanowej są płatne na podstawie 

ceny jednostkowej, która uwzględnia odpowiednio:  

 zakup materiałów,  

 transport na plac budowy,  

 transport na miejsce wbudowania,  

 wykonanie pokrycia papą,  

 uprzątnięcie resztek materiałów. 

4. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-89/B-02361 Pochylenie połaci dachowych (ze zmianami) 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje,                     

zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
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STB 02.05 PRZEBUDOWA KOMINÓW 

 CPV 4540000-1- Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

CPV 45450000-6 – Roboty remontowe i renowacyjne 

5. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z remontem kominów wentylacyjnych i pionów odpowietrzających kanalizacji sanitarnej od 

poziomu poddasza w ramach realizacji inwestycji „Przebudowa dachu starej części budynku dydaktycznego 

I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie” ul. Adama Mickiewicza 14, 62-500 Konin, 

obręb ewidencyjny Starówka. 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym w postępowaniu przetargowym oraz przy zlecaniu, 

realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze 

robót, w zakresie określonym w pkt 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie remontu kominów wentylacyjnych oraz pionów odpowietrzających kanalizacji sanitarnej od 

poziomu poddasza: 

Roboty podstawowe: 

 rozbiórka kominów od poziomu poddasza 

 rozbiórka pionów odpowietrzających kanalizacji sanitarnej od poziomu poddasza 

 demontaż kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach na III kondygnacji 

 połączenie istniejących kanałów wentylacyjnych z proj. rurami spiro izolowanymi termicznie 

 wykonanie nowych kanałów wentylacyjnych zgodnie z projektem 

 połączenie istniejących pionów odpowietrzających kanalizacji sanitarnej z proj. rurami spiro lub PVC 

izolowanymi termicznie wraz z zamontowaniem kominków wywiewnych izolowanych ponad dachem 

 zamontowanie kominków wywiewnych dla wentylacji poddasza 

 wykonanie obudowy kanałów wentylacyjnych ponad dachem 

 montaż kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach na III kondygnacji 

Roboty towarzyszące: 

 montaż rusztowań, elementów zabezpieczających, 

 zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniem podczas robót, 

 wykonanie prac porządkowych, 

 wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych 

Wszystkie prace rozbiórkowe wykonywać pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia 

nieprawidłowości wstrzymać roboty i powiadomić nadzór budowy. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności prywatnej i osób 

prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego 

zamówienia. 

Należy uzgodnić sposób i miejsce składowania materiałów z rozbiórki. Wielkości poszczególnych miejsc 

składowania należy dostosować do rzeczywistej ilości składowanego materiału. 
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1.4. Określenia podstawowe  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz                    

z definicjami podanymi ST „Wymagania Ogólne".  

Komin – element budynku, przez który odprowadza się na zewnątrz budynku gazy powstałe w procesie 

spalania oraz zużyte powietrze. Może być umieszczony wewnątrz budynku, przystawiony do jednej ze ścian 

albo wolno stojący. Może być jednokanałowy – tylko na spaliny z kotła, lub wielokanałowy, grupujący kanały 

o różnym przeznaczeniu. 

Kanał kominowy – przebiegający wewnątrz komina obudowany przewód o przekroju okrągłym, 

kwadratowym lub prostokątnym. Kanały mogą mieć różne przeznaczenie: 

 dymowe służą do podłączania palenisk na paliwa stałe (kotłów węglowych, kominków), 

 spalinowe współpracują z urządzeniami gazowymi, olejowymi, a także wyciągami 

nadkuchennymi, 

 wentylacyjne służą do odprowadzenia zużytego powietrza z pomieszczeń. 

Niekiedy w kominie umieszczane są też kanały o innym przeznaczeniu, czyli czerpnie powietrza 

napowietrzające instalację kanalizacyjną. 

Czapa – popularna nazwa zwieńczenia komina. Chroni jego konstrukcję przed opadami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 

6. MATERIAŁY 

Ogólne Wymagania dotyczące materiału podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 2. 

Do robót należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania zgodnie                          

z art. 10 ustawy Prawo budowlane. 

7. SPRZĘT 

Ogólne Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 3. 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera (Inspektora Nadzoru). 

Zastosowane rodzaje sprzętu używanego do robót remontowych powinny odpowiadać wymaganiom 

zastosowanych technologii oraz warunkom przepisów BHP obowiązującym w konkretnej dziedzinie ich 

zastosowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narządzie nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót                     

i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 

robót. 

8. TRANSPORT 

Ogólne Wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 4. 

4.1 Środki transportu 

Materiały i sprzęt wymagane do wykonania przebudowy kominów należy transportować środkami transportu 

zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 

jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót                              

i właściwości przewożonych materiałów. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić 

zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
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Materiały porozbiórkowe należy usuwać z terenu budowy przy pomocy zmechanizowanych środków 

transportowych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

9. WYKONYWANIE ROBÓT  

Ogólne Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 5. 

5.1 Wykonywanie robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie przy użyciu niezbędnych elektronarzędzi. Sposób 

prowadzenia prac dostosować do warunków (budynek użytkowany). Nie dopuszcza się do gromadzenia 

gruzu na stropie. Roboty prowadzić zgodnie z przepisami BHP, przy stałym nadzorze osoby posiadającej 

wymagane uprawnienia do prowadzenia tych robót.  

Podstawowe warunki jakich należy przestrzegać przy prowadzeniu rozbiórek : 

 należy usunąć wszystkie elementy zagrażające bezpieczeństwu pracujących, 

 materiały drobne należy usunąć przez specjalne kryte zsypy; w żadnym wypadku nie wolno gruzu 

wyrzucać na zewnątrz, 

 robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 2,00m powinni być zabezpieczeni 

pasami, przy czym łańcuch lub lina od pasa muszą być przymocowane do części trwałych budowli 

nie rozbieranych w tym momencie. 

5.2 Transport materiałów rozbiórkowych 

Do wywożenia gruzu stosuje się środki transportowe używane powszechnie przy robotach budowlanych. 

Transport gruzu i materiałów porozbiórkowych powinien być tak zorganizowany, aby nie był hamowany 

dowóz materiałów przeznaczonych na budowę. Wybór rodzaju transportu materiałów porozbiórkowych 

powinien być dostosowany do objętości mas gruzu, odległości transportu, szybkości i pojemności środków 

transportowych, ukształtowania terenu, sposobów rozbiórek i wydajności urządzeń stosowanych do robót 

rozbiórkowych, pory roku oraz występujących warunków atmosferycznych i przyjętej organizacji robót. 

Środki transportowe pod załadunek gruzu powinny być ustawione w odległości nie mniejszej niż 2,0 m od 

miejsca składowania materiałów porozbiórkowych. 

Wykonawca zapewnia wywóz i złożenie materiałów z rozbiórki w odpowiednim miejscu. 

Ze względu na sposób przemieszczania składowanego materiału porozbiórkowego może być stosowany: 

 transport ręczny 

 transport mechaniczny. 

Na placu budowy do robót załadunkowych i przeładunkowych oraz do przemieszczania gruzu na niewielkie 

odległości mogą być stosowane przenośniki. 

5.3 Wykonanie kominów wentylacyjnych 

Przewody wentylacji grawitacyjnej należy wykonać z rur spiro o śr. 150 mm, wykonanych z blachy 

aluminiowej, izolowanych termicznie. Połączenie istniejących oraz projektowanych kanałów wentylacyjnych                  

z projektowanymi rurami spiro należy wykonać jako szczelne. 

Ponad dachem kanały wentylacyjne należy zgrupować i obudować wg rysunków branży architektonicznej. 

Obudowę wykonać z płyt włókno-cementowych na podkonstrukcji drewnianej, ocieplonych styropianem                 

gr. 2cm i o tynkowanych w kolorze istniejącej elewacji budynku. Obudowa komina wyposażona w kratkę 
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wentylacyjną (żaluzję stalową), umieszczoną na wysokości co najmniej 60cm nad kalenicą główną dachu.                

U podstawy obudowy komina należy wykonać szczelną izolację przeciwwodną zgodnie z dokumentacją 

rysunkową. Czapa komina wykonana z płyty włókno-cementowej wykończonej blachą tytan-cynk zgodnie ze 

sztuką budowlaną. 

5.4 Wykonanie pionów odpowietrzających kanalizacji sanitarnej  

Piony odpowietrzające kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PVC lub spiro (z blachy aluminiowej) 

izolowanych termicznie o średnicy wewnętrznej Ø150mm. Połączenie istniejących pionów 

odpowietrzających kanalizacji sanitarnej z projektowanymi rurami należy wykonać jako szczelne.  

Ponad dachem zamontować kominki wywiewne izolowane. 

5.5 Wykonanie wentylacji poddasza 

Poddasze zaprojektowano jako przestrzeń wentylowaną. Nawiew powietrza odbywa się poprzez otwory                  

w ścianach bocznych (zgodnie z rysunkiem przekrój A-A), natomiast wywiew powietrza za pomocą 

kominków wywiewnych zlokalizowanych w kalenicy (zgodnie z rysunkiem rzutu poddasza) od wewnątrz 

zakończonych anemostatami.  

5.6 Montaż kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach III kondygnacji 

W ścianach z cegły należy obsadzić kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją o wymiarze 14x14cm. 

10. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne Wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 6. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 7. 

Ilość wykonywanych robót oblicza się wg pomiarów z natury lub na podstawie rysunków roboczych                           

i dokumentacji projektowej. Jednostką obmiaru jest m
3
 objętości komina. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne Wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 8. 

Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych 

zgodności wykonania z dokumentacją projektową, technicznymi warunkami i obowiązującymi zasadami 

wykonania. 

Po pozytywnych odbiorach międzyoperacyjnych, sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz 

zweryfikowaniu dokumentów (atesty, gwarancje, instrukcje użytkowania itp.) Zamawiający dokona odbioru 

robót kominowych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne Wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 9. 

Wykonane roboty wg obmiaru są płatne na podstawie ceny jednostkowej, która uwzględnia odpowiednio: 

 rozbiórkę kominów 

 zakup materiału, transport,  
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 złożenie materiałów do magazynu na placu budowy,  

 ustawienie i demontaż rusztowań - powyżej 4.0m  

 montaż przewodów wentylacyjnych z blachy aluminiowej ocieplonych, rurociągów z PVC 

kanalizacyjnych, rur wywiewnych z PVC, kominków wentylacyjnych izolowanych 

 obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 

 montaż kratek wentylacyjnych – żaluzji stalowych  

 docieplenie kominów z płyt włókno-cementowych płytami styropianowymi gr. 5 cm- przy użyciu 

gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy 

elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki 

 wykonanie obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk powlekanej 

 posprzątanie placu budowy po wykonanych pracach 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 

Wymagania 

PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych. 

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 
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STB 02.06 OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE 

CPV 45261320-3 Kładzenie rynien, obróbek 

1. WSTĘP  

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru obróbek 

blacharskich, rynien i rur spustowych w ramach realizacji inwestycji „Przebudowa dachu starej części 

budynku dydaktycznego I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie” ul. Adama 

Mickiewicza 14, 62-500 Konin, obręb ewidencyjny Starówka. 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym w postępowaniu przetargowym oraz przy zlecaniu, 

realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze 

robót, w zakresie określonym w pkt 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy tytan-cynk gr. 0,7mm. 

1.4. Określenia podstawowe  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz                    

z definicjami podanymi ST „Wymagania Ogólne".  

Rynna - koryto do odprowadzenia wody z połaci dachowej.  

Rura spustowa — rura odprowadzająca wodę do kanalizacji deszczowej lub na teren. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 

1.6 Wymogi formalne 

Wykonanie obróbek, rynien i rur spustowych z blachy winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu 

właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania.  

Roboty związane z wykonaniem elementów z blachy tytan-cynkowej winno być wykonane ściśle wg 

dokumentacji technicznej.  

Przy wykonywaniu prac montażowych elementów z blachy tytan-cynkowej należy przestrzegać przepisów 

BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w budownictwie przy robotach montażowych i dekarskich. 

1.7 Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić                               

z całością dokumentacji technicznej.  

Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 

opracowań przed przystąpieniem do robót. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne Wymagania dotyczące materiału podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 2. 

 blacha płaska tytan-cynk  
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 gwoździe blacharskie, budowlane, wkręty samogwintujące, nity 

 zaprawa cementowa 

 rynny, rury spustowe z blachy tytan-cynk  

 systemowe uchwyty ro rynien i rur spustowych 

Materiały powinny posiadać atest ITB oraz ocenę Państwowego Zakładu Higieny. 

Do robót należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania zgodnie                          

z art. 10 ustawy Prawo budowlane. 

3. SPRZĘT 

Ogólne Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 3. 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera (Inspektora Nadzoru). 

Zastosowane rodzaje sprzętu używanego do robót blacharskich powinny odpowiadać wymaganiom 

zastosowanych technologii oraz warunkom przepisów BHP obowiązującym w konkretnej dziedzinie ich 

zastosowania.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narządzie nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót                     

i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 

robót. 

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 

Ogólne Wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 4. 

4.1 Transport 

Materiały i sprzęt wymagane do wykonania obróbek blacharskich należy transportować środkami transportu 

zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 

jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót                              

i właściwości przewożonych materiałów. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić 

zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

 
Transport blach powinien je zabezpieczyć przed opadami, oraz kondensacją pary wodnej. W czasie 

transportu należy unikać rzucania arkuszy, jak również przeciągania ich po nierównym podłożu. Powstałe                

w czasie transportu uszkodzenia mogą ujawnić się dopiero po wykonaniu pokrycia, pod wpływem działania 

temperatury i opadów. 

 
W celu uniknięcia niepożądanych deformacji rynny i rury spustowe powinny być składowane                                     

i transportowane na płaskiej powierzchni. Dopuszczalna max. wysokość magazynowania - 1 m.  Ostre 

krawędzie stojaków, środków transportu stykające się z rynnami i rurami należy zabezpieczyć deskami lub       

w inny sposób. Ładunek w czasie transportu powinien być unieruchomiony. Nie wolno dopuścić do 

miejscowego zgniatania elementów i rzucania. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.2 Magazynowanie 

Blacha musi być składowana na płaskiej, czystej i gładkiej powierzchni, wentylowanych pomieszczeniach lub 

zadaszonych wiatach. Arkusze i kręgi muszą być odizolowane od gruntu, np. przez ułożenie na paletach. 

Blachy należy chronić przed kontaktem z zaprawami murarskimi i innymi materiałami mogącymi 

spowodować korozję chemiczną. 
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5. WYKONYWANIE ROBÓT  

Ogólne Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 5. 

5.1 Wymagania przy wykonywaniu robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane. 

5.3 Opis ogólny 

Podkład pod blachę powinien stanowić równą i gładką powierzchnię.  

Długość wykonania podkładu, należy dostosować do rozstawu elementów, do których będą mocowane 

wkrętami samogwintującymi. Minimalna średnica wkrętów wynosi 6 mm, w każdym punkcie mocowania 

należy zastosować dwa wkręty. Łebki wkrętów powinny być całkowicie zagłębione w podkładzie. Długość 

wkrętów musi być tak dobrana aby po przykręceniu do elementu cynkowo-tytanowego, pozostawał wolny 

koniec wkrętu, dł. min. 5 mm.  

Wykonanie i montaż rynien i rur spustowych zgodnie ze sztuką dekarską i instrukcją producenta. 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne Wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 6. 

6. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 7. 

Ilość wykonywanych robót związanych z wykonaniem obróbek z blachy oblicza się wg pomiarów z natury lub 

na podstawie rysunków roboczych. Jednostką obmiarową dla pokrycia z blachy jest 1 m
2
. 

Jednostką obmiarową rynien i rur spustowych jest mb. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne Wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 8. 

7.1 Odbiór podkładu i obróbek blacharskich 

Odbiór podkładu należy przeprowadzić przed przystąpieniem do robót blacharskich, należy sprawdzić: 

 Równość podkładu 

 Prawidłowość ukształtowania spadku 

Po wykonaniu obróbek blacharskich należy dokonać odbioru prac, pod kątem: 

 Wyglądu zewnętrznego obróbek 

 Mocowania arkuszy 

7.2 Odbiór rynien 

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w ST, dokumentacji 

projektowej i Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót, Tom I Roboty budowlane w zakresie:  

 wymiarów,  

 rozstawu,  

 wykonania rynien oraz połączeń,  

 rozmieszczenia uchwytów: co 50 - 80 cm,  
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 sprawdzenia spadków podłużnych i szczelności, obowiązkowo za pomocą wody spadek rynny nie 

może być mniejszy niż 0,5%,  

 usytuowania zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej przedłużenie powierzchni przekrycia brzeg 

zewnętrzny rynny powinien być niżej o 10 mm od brzegu wewnętrznego. 

7.3 Odbiór rur spustowych 

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w ST i 

Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót. Tom I Roboty budowlane w zakresie:  

 wymiarów,  

 rozstawu,  

 wykonania rur i połączeń,  

 umocowania w uchwytach: co 3 m,  

 prostoliniowości: 3mm/2m,  

 szczelności, obecności dziur i pęknięć,  

 pionowości, za pomocą pionu murarskiego i przymiaru, z dokładnością do 5 mm: odchylenie od 

pionu nie może przekraczać 20mm/10m. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne Wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 9. 

8.1 Obróbki blacharskie 

Wykonane roboty związane z wykonaniem obróbek z blachy cynkowo-tytanowej są płatne na podstawie 

ceny jednostkowej, która uwzględnia odpowiednio:  

 zakup materiałów,  

 transport na plac budowy,  

 transport na miejsce wbudowania,  

 przygotowanie arkuszy,  

 obróbki blachą,  

 uprzątnięcie resztek materiałów. 

8.2 Rynny i rury spustowe 

Roboty montażowe rynien i rur spustowych wg obmiaru są płatne na podstawie ceny jednostkowej, która 
uwzględnia odpowiednio:  

 zakup materiału,  

 transport na plac budowy i miejsce prac,  

 zmagazynowanie na placu budowy,  

 montaż rynien i rur spustowych, ich uchwytów oraz wszelkie prace z nimi związane, 

 posprzątanie placu budowy po wykonanych pracach. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania                 

i badania techniczne przy odbiorze.  

PN-B-02361 Pochylenie połaci dachowych  

PN-H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.  

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrągłych.  

BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien półokrągłych. 
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STB 02.07 WYKONANIE SUFITU NAD III KONDYGNACJĄ 

CPV 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszonych 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sufitu nad                      

III kondygnacją w ramach realizacji inwestycji „Przebudowa dachu starej części budynku dydaktycznego                    

I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie” ul. Adama Mickiewicza 14, 62-500 Konin, 

obręb ewidencyjny Starówka. 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym w postępowaniu przetargowym oraz przy zlecaniu, 

realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze 

robót, w zakresie określonym w pkt 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie sufitu nad III kondygnacją.  

1.4. Określenia podstawowe  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz                    

z definicjami podanymi ST „Wymagania Ogólne".  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 

2. MATERIAŁY 

Ogólne Wymagania dotyczące materiału podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 2. 

 Folia paroizolacyjna 

 Płyty OSB gr. 2,5cm, łączone na pióro-wpust 

 Sufit podwieszany REI60, np.: NIDA sufit DK/MFC-30/Ogień+ (lub równoważny) 

 Płyty izolacji akustycznej, np.: Rockfon Blanka Activity (lub równoważne) 

 Klapa wyjściowa na strych EI15, izolowana termicznie 

Do robót należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania zgodnie                          

z art. 10 ustawy Prawo budowlane. 

3. SPRZĘT 

Ogólne Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 3. 

Zastosowane rodzaje sprzętu powinny odpowiadać wymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkom 

przepisów BHP obowiązującym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narządzie nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót                     

i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 

robót. 
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4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 

Ogólne Wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 4. 

Materiały dostarczone mogą być dowolnym transportem, zapewniającym ochronę przed warunkami 

atmosferycznymi, przesuwaniem podczas jazdy, zawilgoceniem i zniszczeniem. 

Materiały powinny być składowane w sposób zabezpieczający uszkodzeniem, zniszczeniem, warunkami 

atmosferycznymi, w szczególności przed wilgocią i zanieczyszczeniami. Składowanie materiałów powinno 

odbywać się w pomieszczeniach suchych, na poziomie i mocnym podkładzie. Materiały składować w pozycji 

poziomej. Paczek nie rzucać, nie stawiać na krawędzi. 

2. WYKONYWANIE ROBÓT  

Ogólne Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 5. 

5.1 Sufit 

Od spodu dolnego pasa wiązarów dachowych należy przymocować folię paroizolacyjną w sposób ciągły,                             

z zakładem i uszczelnieniem zalecanym przez producenta. Następnie należy zamontować płyty OSB                   

gr. 2,5cm, łączone na pióro-wpust. Do płyty OSB należy przymocować wieszaki rusztu systemowego sufitu 

podwieszanego. Montaż sufitu podwieszanego przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta. Miedzy 

płytą OSB, a wierzchnią warstwą podkonstrukcji sufitu podwieszanego należy przewidzieć pustą przestrzeń 

o wysokości 5cm dla przeprowadzania instalacji elektrycznych. Do płyt sufitu podwieszanego należy 

przykleić płyty izolacji akustycznej. Należy użyć kleju zalecanego przez producenta. 

5.2 Montaż klapy wyjściowej na strych 

Należy zamontować klapę wyjściową na strych (EI15, izolowana termicznie) o wymiarze 90x130cm, zgodnie 

z dokumentacją projektową. Przed montażem klapy wyjściowej, wiązary dachowe należy wzmocnić 

wymianami oraz przygotować otwór w suficie z płyty OSB. Montaż klapy wyjściowej przeprowadzić zgodnie    

zaleceniami producenta. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne Wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 6. 

Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń                  

o jakości materiałów wystawionych przez producentów oraz wyników kontroli, stwierdzających zgodność 

przeznaczonych do użycia materiałów z dokumentacją techniczną, z normami państwowymi lub 

świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiały, których jakość jest niepotwierdzona 

odpowiednimi świadectwami powinny być zbadane przed użyciem.  

Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia: 

 narożników i krawędzi płyt (czy nie ma uszkodzeń)  

 wymiarów płyt i klapy wyjściowej (zgodnie z tolerancją) 

 wilgotności i nasiąkliwości płyt  

 obciążenia na zginanie niszczące lub ugięcia płyt 

 występowania uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych 

 występowania uszkodzeń folii paroizolacyjnej 

7.OBMIAR ROBÓT 

Ogólne Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 7. 
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Jednostką obmiarową wykonania sufitu jest 1 m
2
. Jednostką obmiarową montażu klapy wyjściowej jest 1 szt. 

Zarówno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału 

w przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne Wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 8. 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania                   

i badania przy odbiorze.  

Sprawdzeniu podlega:  

 zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,  

 rodzaj zastosowanych materiałów, 

 odpowiednie zakłady i szczelność folii paroizolacyjnej  

 szczelność izolacyjna klapy wyjściowej na strych 

 przygotowanie podłoża,  

 prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,  

 wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, 

poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez 

te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie 

przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania 

powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz 

przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym 

miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być 

wykonany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki są następujące: 

 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku 

Powierzchni od 

płaszczyzny i krawędzi 

od linii prostej 

Powierzchni i krawędzi od kierunku Przecinających się 

płaszczyzn od kąta                   

w dokumentacji 
Pionowego Poziomego 

Nie większa niż 2mm                

i w liczbie nie większej 

niż 2szt na całej długości 

łaty kontrolnej 2m 

Nie większe niż 1,5mm        

i ogółem nie więcej niż 

3mm w pomieszczeniach 

do 3,5m wysokości oraz 

nie więcej niż 4mm                    

w pomieszczeniach 

powyżej 3,5m wysokości 

Nie większe niż 2mm                   

i ogółem nie większej 

niż 3mm na całej 

powierzchni 

ograniczonej ścianami, 

belkami itp. 

Nie większa niż 2mm na 

długości łaty kontrolnej 

2m 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne Wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 9. 

Cena jednostkowa wykonania 1 m
2
 sufitu obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego  

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  

 przygotowanie i oczyszczenie podłoża,  

 przymocowanie folii paroizolacyjnej 

 zamontowanie płyt OSB 

 montaż sufitu podwieszanego REI60,  
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 montaż płyt izolacji akustycznej 

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  

 usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,  

 likwidacje stanowiska roboczego,  

 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

Cena jednostkowa montażu klapy wyjściowej obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego  

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  

 wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej 

 przygotowanie otworów w płycie OSB, suficie podwieszanym 

 osadzenie klapy wyjściowej EI15, izolowanej termicznie  

 uszczelnienie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej sufitu 

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  

 usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,  

 likwidacje stanowiska roboczego,  

 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 1364-2:2001 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: Sufity  

PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe PN-93/B-02862 Odporność ogniowa  

PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym  

PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości  

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych 

PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do obróbki 

plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy  

PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do obróbki 

plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy  

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości                           

i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
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STB 02.08 WYKONANIE PODŁOGI SERWISOWEJ Z IZOLACJĄ TERMICZNĄ NA STRYCHU 

CPV 45432110-8 Kładzenie podłóg 
CPV 45321000-3 Izolacja cieplna 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłogi 

serwisowej z izolacją termiczną na strychu w ramach realizacji inwestycji „Przebudowa dachu starej części 

budynku dydaktycznego I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie” ul. Adama 

Mickiewicza 14, 62-500 Konin, obręb ewidencyjny Starówka. 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym w postępowaniu przetargowym oraz przy zlecaniu, 

realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze 

robót, w zakresie określonym w pkt 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu podłogi 

serwisowej z izolacją termiczną na strychu.  

1.4. Określenia podstawowe  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz                    

z definicjami podanymi ST „Wymagania Ogólne".  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 

2. MATERIAŁY 

Ogólne Wymagania dotyczące materiału podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 2. 

 Płyty OSB gr. 2,5cm, łączone na pióro-wpust 

 Legary drewniane 5x10cm 

 Izolacja termiczna – wełna mineralna gr. 24cm 

Do robót należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania zgodnie                          

z art. 10 ustawy Prawo budowlane. 

3. SPRZĘT 

Ogólne Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 3. 

Zastosowane rodzaje sprzętu powinny odpowiadać wymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkom 

przepisów BHP obowiązującym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narządzie nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót                     

i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 

robót. 

 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/izolacja-cieplna-7064
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4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 

Ogólne Wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 4. 

Materiały dostarczone mogą być dowolnym transportem, zapewniającym ochronę przed warunkami 

atmosferycznymi, uszkodzeniem lub utrata stateczności. 

Materiały powinny być składowane w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem, zniszczeniem, 

warunkami atmosferycznymi.  

5. WYKONYWANIE ROBÓT  

Ogólne Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 5. 

Między pasami dolnymi wiązarów dachowych należy ułożyć izolację termiczną – wełnę mineralną gr. 24cm. 

Przy ucinaniu wełny mineralnej należy zwiększyć wymiar o 2cm więcej niż przestrzeń między wiązarami. 

Pozwoli to na szczelne wykonanie izolacji termicznej.  

Na dolnych pasach wiązarów dachowych należy ułożyć i przymocować drewniane legary 5x10cm,                          

w rozstawie co 50cm. Określona wysokość legara pozwoli na zachowanie pustki wentylacyjnej miedzy 

izolacją termiczną a podłogą na strychu.  

Jako podłogę serwisową na strychu należy zamontować płytę OSB gr.2,5cm łączoną na pióro-wpust, 

układaną w poprzek legarów. Płyty powinny być przybite do legarów dwoma gwoździami. Długość gwoździ 

powinna być 2,5-3 razy większa niż grubość płyty. 

Wokół ścian należy pozostawić szczelinę o szerokości 5cm, dla wentylacji izolacji termicznej.  

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne Wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 6. 

Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń                  

o jakości materiałów wystawionych przez producentów oraz wyników kontroli, stwierdzających zgodność 

przeznaczonych do użycia materiałów z dokumentacją techniczną, z normami państwowymi lub 

świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiały, których jakość jest niepotwierdzona 

odpowiednimi świadectwami powinny być zbadane przed użyciem.  

Odchylenie powierzchni podłogi od poziomu mierzone na długości 2m w dowolnym kierunku i miejscu, nie 

powinno być większe niż 2mm. 

7.OBMIAR ROBÓT 

Ogólne Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 7. 

Jednostką obmiarową wykonania podłogi serwisowej oraz ułożenia izolacji termicznej jest 1 m
2
.  

Zarówno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału 

w przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne Wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 8. 

Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 

właściwości technicznych materiałów.   
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Sprawdzeniu podlega:  

 zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,  

 rodzaj i wymiary zastosowanych materiałów, 

 rozstaw legarów i ich mocowanie do wiązarów dachowych 

 mocowanie płyt OSB do legarów 

 szczelina dla wentylacji izolacji termicznej 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne Wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 9. 

Cena jednostkowa wykonania 1 m
2
 podłogi serwisowej obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego  

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  

 ułożenie i przymocowanie legarów 

 wykonanie podłogi z płyt OSB z uwzględnieniem szczeliny wentylacyjnej 

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  

 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,  

 likwidacje stanowiska roboczego,  

 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

Cena jednostkowa ułożenia 1m
2
 izolacji termicznej obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego  

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  

 docięcie na wymiar wełny mineralnej 

 ułożenie wełny mineralnej między dolnymi pasami wiązarów dachowych 

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  

 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,  

 likwidacje stanowiska roboczego,  

 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, Tom I Budownictwo Ogólne,                

część 2, 8.9.5 Podłogi ślepe. 
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STB 02.09 TYNKOWANIE, SZPACHLOWANIE I MALOWANIE POWIERZCHNI ŚCIAN 

CPV 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
CPV 45442100-8 Roboty malarskie 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynkowania, 

szpachlowania i malowania powierzchni ścian w obrębie III kondygnacji w ramach realizacji inwestycji 

„Przebudowa dachu starej części budynku dydaktycznego I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza 

Kościuszki w Koninie” ul. Adama Mickiewicza 14, 62-500 Konin, obręb ewidencyjny Starówka. 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym w postępowaniu przetargowym oraz przy zlecaniu, 

realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze 

robót, w zakresie określonym w pkt 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie tynkowania, szpachlowania i malowania powierzchni ścian w obrębie III kondygnacji. 

1.4. Określenia podstawowe  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz                    

z definicjami podanymi ST „Wymagania Ogólne".  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 

1.6 Wymogi formalne 

Wykonanie tynków wewnętrznych, szpachlowania i malowania powierzchni ścian winno być zlecone 

przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą 

jakość ich wykonania.  

Wykonawstwo tynków i malowanie zgodne z wymaganiami norm.  

8. MATERIAŁY 

Ogólne Wymagania dotyczące materiału podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 2. 

Zastosowanym materiałem są tynki cementowo-wapienne III kategorii, gips szpachlowy, gładź szpachlowa 

oraz farba akrylowo-lateksowa wysoko odporna na ścieranie i szorowanie, klasa I lub II ścieralności farb wg 

PN-EN 13300. Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm przedmiotowych oraz powinny 

posiadać wydany przez producenta atest. 

Farby powinny odpowiadać obowiązującej normie PN-C-89440 i posiadać ocenę higieniczną PZH. 

Do robót należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania zgodnie                          

z art. 10 ustawy Prawo budowlane. 
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9. SPRZĘT 

Ogólne Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 3. 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera (Inspektora Nadzoru). 

Zastosowane rodzaje sprzętu powinny odpowiadać wymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkom 

przepisów BHP obowiązującym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania.  

Malowanie można wykonać przy użyciu pędzli, wałków, pistoletów natryskujących, lub innego sprzętu 

zaakceptowanego przez Inspektora. Do tynkowania używa się kielni murarskich, łat drewnianych lub 

aluminiowych, pac drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic itd. Do szpachlowania potrzebne będą 

szpachelka, paca, środek gruntujący, pędzel do gruntowania, papier ścienny.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narządzie nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót                     

i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 

robót. 

10. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 

Ogólne Wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 4. 

Materiały dostarczone mogą być dowolnym transportem, zapewniającym ochronę przed warunkami 

atmosferycznymi. Powinny być składowane w sposób zabezpieczający przed warunkami atmosferycznymi, 

w szczególności przed wilgocią i zanieczyszczeniami organicznymi.  

 
Farby powinny być przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30°C, wentylowanych 

pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych opakowaniach. 

Wapno powinno być składowane na suchym podłożu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntem. 

Miejsce gdzie składowane jest wapno palone powinno być wyposażone w sprzęt gaśniczy, zgodnie                        

z wymaganiami p.poż. Przy gaszeniu wapna należy zachować środki ostrożności zgodnie z wymaganiami 

bhp. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT  

Ogólne Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 5. 

5.1 Tynki  

Wymagania dla tynków wewnętrznych zostały opisane PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. 

Wymagania i badania przy odbiorze." 

Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być zakończone roboty instalacyjne podtynkowe, 

zamurowane przebicia i bruzdy. 

Prace polegają na uzupełnieniu ubytków w tynku. 

Tynki należy wykonywać w temp. nie niższej niż 5°C i pod warunkiem, że w ciągu doby temperatura nie 

spadnie poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać roboty tynkarskie jedynie przy 

zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających.  

Podłoże z elementów ceramicznych, pod wykonanie tynków, powinno być czyste i odtłuszczone, spoiny 

powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokości 10 - 15 nim. Suche podłoże należy zwilżyć przed 

wykonaniem obrzutki. 
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5.2 Szpachlowanie 

Przed przystąpieniem do szpachlowania ścian, należy zagruntować ich powierzchnię.  

Przygotowany gips szpachlowy nie powinien mieć żadnych grudek, dlatego należy zadbać o jego dokładne 

wymieszanie. Masę nanosimy na ścianę za pomocą packi i szpachelki. Szpachelka, którą nanosimy masę 

musi być czysta. Inaczej zobaczymy na ścianie nieestetyczne bruzdy. Szpachlowanie wstępne, które ma 

wygładzić ścianę, powinniśmy zaczynać od brzegów, przechodząc do środka. Nie zaleca się mocnego 

przyciskania pacy, by nie dopuścić do powstania efektu przypalania gipsu. Maksymalna grubość tej warstwy 

powinna wynosić 5 mm. 

Po związaniu pierwszej warstwy możemy nanieść drugą, która służy do ostatecznego wygładzenia 

powierzchni ścian. Na tym etapie stosuje się gładź szpachlową, która ma krótszy czas wiązania i jest łatwa        

w szlifowaniu. Nakładamy ją podobnie jak pierwszą warstwę pamiętając o tym, że jej maksymalna grubość 

powinna wynosić 2 mm. 

Gdy wszystkie nałożone środki wyschły i dobrze związały, powinniśmy przystąpić do szlifowania powierzchni 

ścian. Do tej czynności używamy papieru ściernego o granulacji 100-150. Szlifowanie, podobnie jak 

szpachlowanie, zaczynamy od rogów ścian, pracując systematycznie od góry do dołu. Wykonujemy okrężne 

ruchy, które pozwolą na idealne wyrównanie całej powierzchni. Na koniec oczyszczamy ściany z pyłu                       

i aplikujemy na nie grunt. 

5.4 Malowanie 

Wymagania przy wykonywaniu robót malarskich zostały opisane PN-B-10280 „Roboty malarskie budowlane 

farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi." oraz PN-B-10285 „Roboty malarskie 

budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych." 

Podłoże przeznaczone pod pokrycie farbami powinno być odtłuszczone i odpylone. Ściany powinny być 

równe i bez spękań. Ewentualne uszkodzenia należy wyrównać, zaszpachlować i zeszlifować, jeśli 

wymagana jest duża gładkość powierzchni.  

Nowe tynki można malować po 1-4 tygodniach, wilgotność tynków nie powinna przekraczać 4% (wg zaleceń 

producenta farby). Prace malarskie należy prowadzić w temperaturze 5-30°C. Farbę można nanosić 

pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku. Przed malowaniem farby należy dokładnie wymieszać.  

Do pierwszego malowania farbę należy rozcieńczyć wodą w ilości 20-30%. Kolejne warstwy można nakładać 

po wyschnięciu poprzednich, tj. 2-3 godzinach, używając farby o lepkości handlowej. Do pełnego pokrycia 

podłoża potrzebne jest 2 lub 3 krotne nałożenie farby.  

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne Wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 6. 

Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń                  

o jakości materiałów wystawionych przez producentów oraz wyników kontroli, stwierdzających zgodność 

przeznaczonych do użycia materiałów z dokumentacją techniczną, z normami państwowymi lub 

świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiały, których jakość jest niepotwierdzona 

odpowiednimi świadectwami powinny być zbadane przed użyciem.  

6.1 Tynk cementowo-wapienny 

Materiały użyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm:  

Woda - PN-75/C-04630 „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badanie",  

Kruszywo - PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw mineralnych". 
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Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną.  

 Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa.  

 Dopuszczalne odchylenia dla tynków wewnętrznych III kat:  

 odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi, od linii prostej nie większe niż 3 mm                      

i w liczbie nie większej niż 3 na długości łaty kontrolnej  

 odchylenie powierzchni i krawędzi:  

• od kierunku pionowego: nie większe niż 2 mm/m i ogółem nie więcej niż 4 mm                                     

w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości i nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach wyższych,  

• od kierunku poziomego; nie większe niż 3 mm/m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi,  

• odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji: nie 

większe niż 3 mm/m,  

• odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,  

• miejscowe nierówności o szerokości i głębokości l mm i długości do 50 mm w liczbie 3 na 

10m
2
 tynku,  

 Nie dopuszczalne jest występowanie następujących wad:  

 wypryski i spęcznienia wskutek obecności cząstek wapna niegaszonego,  

 pęknięcia powierzchni,  

 wykwity soli w postaci nalotu,  

 trwałe zacieki na powierzchni,  

 odparzenia, odstawanie od podłoża. 

6.2 Farba akrylowo-lateksowa 

Farby gotowe powinny być przygotowane fabrycznie w postaci całkowicie przystosowanej do użycia na 

budowie, powinny charakteryzować się: 

 matowym wyglądem powłoki, 

 czasem schnięcia do 2 h,  

 liczbą nanoszonych warstw 1-2,  

 wysoką odpornością na ścieranie i szorowanie, klasa I lub II ścieralności farb wg PN-EN 13300 

 gęstością ok. 1 ,5 g/cm3,  

 odpornością na promienie UV 

 dobrą przyczepnością. 

15. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 7. 

Jednostką obmiarową robót tynkarskich, szpachlowych i malarskich jest 1 m
2
.  

Zarówno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału 

w przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 

16. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne Wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 8. 

Odbiór robót tynkarskich i malarskich obejmuje:  

- sprawdzenie atestacji materiałów oraz ich okresu trwałości,  

- sprawdzenie stanu przygotowania podłoża  

- ocenę jakościową wykonanych powłok. 

 

Dla dokonania oceny jakości wykonanych robót tynkarskich należy sprawdzić:  
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 stan podłoża: powinno być czyste, odtłuszczone, wolne od plam rdzy 

 zgodność ukształtowania powierzchni z dokumentacją techniczną,  

 odchylenia powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków,  

 gładkość i stan powierzchni - występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, wyprysków i spęcznień 

jest niedopuszczalne,  

 przyczepność tynków do podłoża (min. 0,025 MPa).   

Dla dokonania oceny jakości wykonanych robót tynkarskich należy sprawdzić:  

 wygląd zewnętrzny powłoki:  

 równomierność rozłożenia farby,  

 jednolite natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta,  

 brak prześwitu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstających płatków powłoki,  

 widocznych gołym okiem śladów pędzla,  

 połysk powłoki,  

 odporność powłoki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne potarcie powłoki szmatką                                
w kontrastowym kolorze - nie powinny pozostawać ślady farbki na szmatce,  

 odporność na zarysowanie,  

 odporność na uderzenie (zgodnie z normą państwową),  

 grubość powłoki  

 twardość powłoki (metodą uproszczoną - po przesunięciu po niej osełki z drobnoziarnistego 
piaskowca nie powinny wystąpić widoczne gołym okiem z odległości 0,5 m rysy, metodą ścisłą wg 
normy państwowej),  

 przyczepność powłoki poprzez próbę oderwania ostrym narzędziem,  

 odporność na zmywanie wodą, po kilkakrotnym potarciu mokrą, miękką szczotką lub szmatką nie 
powinny pozostać na nich ślady farby, a na powłoce nie powinny wystąpić smugi ani zmiany                       
w barwie 

 odporność na zmywanie wodą z mydłem, po co najmniej 5-krotnym potarciu powłoki mokrą 

namydloną szczotką i spłukaniu powłoki wodą, piana na szczotce nie powinna ulec zabarwieniu,                  

a powłoka mieć jednakową barwę,  

 nasiąkliwość powłoki malarskiej zgodnie z normami państwowymi lub świadectwami dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie. 

 
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik pozytywny wykonane powłoki należy uznać za prawidłowe. Gdy 

którekolwiek z badań da wynik negatywny należy całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane 

roboty oraz nakazać usunięcie powłok i ich powtórne prawidłowe wykonanie, lub poprawienie niewłaściwie 

wykonanych robót i powtórne przedstawienie ich do badań. 

17. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne Wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 9. 

Roboty tynkarskie i malarskie płatne jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera:  

 zakup materiałów,  

 transport na miejsce składowania na placu budowy  

 transport do miejsca wykonywanych prac 

 ustawienie rusztowań i ich demontaż po wykonaniu prac 

 przygotowanie podłoża 

 wykonanie tynków 

 zagruntowanie 

 szpachlowanie i malowanie 

 uprzątnięcie miejsca pracy. 
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18. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.  
PN-B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i badania.  
PN-C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.  
Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
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STB 02.10 OŚCIEŻNICE I DRZWI WEWNETRZNE 

CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru montażu 

ościeżnic i drzwi wewnętrznych w ramach realizacji inwestycji „Przebudowa dachu starej części budynku 

dydaktycznego I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie” ul. Adama Mickiewicza 

14, 62-500 Konin, obręb ewidencyjny Starówka. 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym w postępowaniu przetargowym oraz przy zlecaniu, 

realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze 

robót, w zakresie określonym w pkt 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie montażu ościeżnic i drzwi wewnętrznych. 

1.4. Określenia podstawowe  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz                    

z definicjami podanymi ST „Wymagania Ogólne".  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 

1.6 Wymogi formalne 

Ościeżnice oraz drzwi wewnętrzne powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, 
lub instrukcją wbudowania, akceptowaną przez Inspektora.  

Montaż ościeżnic i drzwi wewnętrznych powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami norm.  

1.7 Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawcy, oraz Nadzór techniczny winni się dokładnie zaznajomić                        

z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy 

wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót.  

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po 

uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań 

projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.  

Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu osadzenia ościeżnic                   

i drzwi wewnętrznych i upewnić się, że zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania prac.  

3. MATERIAŁY 

Ogólne Wymagania dotyczące materiału podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 2. 
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Skrzydła drzwiowe i ościeżnice wraz z okuciami i akcesoriami wg opisu projektanta. 

Do robót należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania zgodnie                          

z art. 10 ustawy Prawo budowlane. 

4. SPRZĘT 

Ogólne Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 3. 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera (Inspektora Nadzoru). 

Zastosowane rodzaje sprzętu powinny odpowiadać wymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkom 

przepisów BHP obowiązującym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narządzie nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót                     

i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 

robót. 

5. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 

Ogólne Wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 4. 

4.1 Transport 

Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas transportu 

zapewniona była ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczności elementów i wykluczona 

ewentualność ich uszkodzenia.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.2 Magazynowanie 

Warunki przechowywania materiałów powinny zapewniać stałą gotowość ich użycia. Materiały powinny być 

przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, zabezpieczających przed korozją i wpływami 

atmosferycznymi. Należy również odizolować je od materiałów budowlanych o szkodliwym oddziaływaniu na 

metale np.: wapna, zapraw budowlanych, kwasów.  

5. WYKONYWANIE ROBÓT  

Ogólne Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 5. 

5.1 Wymagania przy osadzaniu drzwi wewnętrznych 

Szczegółowe wymagania dla stolarki drzwiowej z drewna podano w PN/B-10087/96.   

Wilgotność drewna stosowanego do produkcji okien i drzwi powinna wynosić 10-16%. 

Należy zastosować się do zaleceń producenta. 

5.2 Wymagania przy osadzaniu ościeżnic stalowych 

Przed przystąpieniem do robót związanych z osadzaniem ościeżnic należy ocenić możliwość 

bezusterkowego wykonania prac, poprzez:  

 ocenę miejsca wbudowania, w szczególności stanu i wyglądu ościeży pod względem równości, 

pionowości i wypoziomowania,  

 sprawdzanie odpowiedniej jakości elementów przewidzianych do wbudowania,  

 sprawdzenie możliwości właściwego połączenia ościeżnicy z konstrukcją budynku.  

Wbudowywanie elementów można rozpocząć dopiero wtedy, kiedy można obciążać części nośne budynku.  
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Warunkiem prawidłowego wbudowywania elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy ich wymiarami                       

a wymiarami ościeża, w które mają zostać wbudowane nie zachodzą niezgodności większe niż 

dopuszczalne odchyłki wymiarowe.  

Elementy ościeżnic powinny być oczyszczone z brudu, rdzy i innych zanieczyszczeń. 

Do mocowania ościeżnic nie wolno używać materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane elementy.  

Możliwe jest mocowanie ościeżnic za pomocą:  

 zakotwienia w konstrukcji budynku,  

 kołków-rozporowych,  

 kołków lub gwoździ wstrzeliwanych,  

 spawania do rygli osadzonych w ścianach, o ile tym sposobem nie przeciwstawiają się inne 

wymagania techniczne.  

Zamocowania ościeżnic powinny zapewniać przenoszenie sił, wywołanych ciężarem wbudowanego 

elementu na konstrukcję budynku. Połączenia elementów metalowych należy wykonać w sposób 

zapewniający możliwość swobodnego wydłużania i kurczenia się pod wpływem zmian temperatury. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne Wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 6. 

6.1 Ościeżnice 

Kontrola jakości wykonania osadzenia ościeżnic obejmuje odbiory materiałów, oraz odbiór końcowy po 

wykonaniu robót. 

Odbiór materiałów powinien obejmować ocenę jakości elementów przeznaczonych do wmontowania, 
polegająca na sprawdzeniu:  

 świadczeń jakości i świadectw wystawianych przez producenta,  

 podstawowych wymiarów (dopuszczalnych odchyłka ± 1 mm),  

 zabezpieczenia antykorozyjnego: powłoki bez pęcherzy, odprysków, pęknięć, łuszczenia,  

 stanów powierzchni (bez ostrych krawędzi, uszkodzeń mechanicznych). 

6.2 Drzwi wewnętrzne 

Kontrola jakości powinna obejmować następujące badania:  

 sprawdzenie wymiarów - dopuszczalne odchyłki wymiarów wg PN-M-02139,  

 sprawdzenie wykonania skrzydła drzwiowego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu 

powinien być zapewniony styk krawędzi części połączonych, rama skrzydła drzwiowego powinna 

być prosta, bez skrzywień, skręceń, wichrowatości i trwałych odkształceń, skrzydło drzwiowe nie 

powinno wykazywać pęknięć, skrzywień, wichrowatości, odchyłka w wy miarach ± l mm,  

 sprawdzenie wykonania ościeżnicy drzwi - dopuszczalne przesunięcia płaszczyzn bocznych ramy 

ościeżnicy względem siebie nie powinny przekraczać ±0,3 mm (drzwi, kabiny),  

 sprawdzenie osadzenia i zamontowania okuć - konstrukcja wyrobu powinna zapewnić 

współosiowość zawiasów - dopuszczana odchyłka nie powinna przekraczać ±1 mm,  

 sprawdzenie działania drzwi - skrzydło drzwiowe pod wpływem siły przyłożonej do klamki lub gałki 

powinno się otwierać i zamykać swobodnie, bez zahamować, zgodnie z ich przeznaczeniem. Masa 

obciążników zastępujących tę siłę przy dynamicznym zamykaniu skrzydła drzwiowego powinna 

wynosić więcej niż 2,5 kg. Kąt obrotu powinien wynosić 180°,  

 sprawdzenie niezawodności drzwi - drzwi powinny zachować sprawność działania po wykonaniu 

100000 cykli pracy skrzydła,  

 sprawdzenie izolacji akustycznej - wg PN-B-02151,  
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 sprawdzenie infiltracji powietrza - infiltracja powietrza drzwi wewnętrznych wejściowych nie powinna 

być większa niż l m3 na l m długości szczeliny w ciągu 1 h, przy różnicy ciśnień Δp = 10 Pa. 

11. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 7. 

Jednostką obmiarową jest 1 szt. osadzonych ościeżnic i drzwi wewnętrznych.  

Zarówno Inspektor jak i wykonawca mogą, w razie wątpliwości, żądać końcowego sprawdzenia 

dostarczonego materiału. Żądanie wykonawcy musi zostać przedstawione na piśmie.   

12. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne Wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 8. 

Dla dokonania oceny jakości ościeżnic i drzwi wewnętrznych wraz z akcesoriami należy sprawdzić:  

 zgodność wymiarów,  

 jakość materiałów z jakich zostały wykonane poszczególnych elementów,  

 prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  

 odchylenie od pionu i poziomu - max 2 mm na 1 m i max 3 mm na całej długości stojaka lub 

nadproża ościeżnicy, 

 zwichrowanie z płaszczyzny pionowej max 2 mm,  

 prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej - poprzez ocenę sposobu i 

rozmieszczenia miejsc zamocowania, oraz stanu i wyglądu wykończenia ościeżnicy,  

 dokładność uszczelnienia ościeżnic z ościeżami otworów budowlanych, zapewniająca ochronę 

przed infiltracją powietrza. 
 sprawdzenie poprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć 

(samozamykaczy),  

 zaświadczeń o jakości i świadectw. 

13. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne Wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" - pkt. 9. 

Osadzanie ościeżnic i drzwi wewn. płatne jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera:  

 zakup materiałów,  

 transport na miejsce składowania na placu budowy  

 transport do miejsca wykonywanych prac 

 rozpakowanie i przegląd 

 osadzenie ościeżnic i drzwi wewnętrznych 

 uprzątnięcie miejsca pracy. 

14. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-06070 Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodności.  
PN/B-10087/96 Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.  
PN-B-92010 Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi i wrota.  
PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk.  
PN-M.-02046 Średnice otworów przejściowych dla śrub i wkrętów  
PN-M.-82054 Śruby, wkręty, nakrętki.  
PN-B-14501 Zaprawy betonowe zwykłe. 
Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
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1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Przebudowa dachu starej części budynku dydaktycznego I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza 
Kościuszki w Koninie. 
 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
elektrycznych związanych z układaniem i montażem elementów instalacji elektrycznej (układanie przewodów, 
montaż osprzętu, opraw, rozdzielnic elektrycznych), instalacji odgromowej i połączeń wyrównawczych  
w obiektach kubaturowych. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawę opracowania specyfikacji technicznej 
szczegółowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.2. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, 
uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania 
Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i 
jakości tych robót. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki 
budowlanej. 
 
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót 
związanych z: 

• układaniem przewodów elektrycznych, 

• montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podłoża i 
robotami towarzyszącymi, dla obiektów kubaturowych. 

• kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 

• wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności roboty 
murarskie, ślusarsko-spawalnicze montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp. itd.), 

• ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną 

• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów wyznaczonych w 
dokumentacji, 

• ułożeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanałach zamkniętych), 
ułatwiającego docelowe wciąganie zaprojektowanych przewodów (np. kable w rurarzu), 

• wykonaniem oznakowania kabli i przewodów, 

• przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi montowany 
element instalacji elektrycznej. 

• kompletacją wszystkich materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonania (prefabrykacji) rozdzielnic, 

• wykonaniem wszelkich robót pomocniczych potrzebnych do przygotowania obudowy rozdzielnicy (w 
szczególności roboty ślusarsko-spawalnicze i malarskie) oraz montażu wyposażenia rozdzielnic, 

• zamontowaniem wszystkich elementów, aparatów i urządzeń rozdzielnicy w sposób i w miejscu zgodnym z 
dokumentacją techniczną 

• dokonaniem wszelkich połączeń instalacyjnych, szyn zbiorczych wewnętrznych przy użyciu materiałów 
oraz środków wg dokumentacji technicznej, 

• wykonaniem wewnętrznych połączeń ochronnych oraz połączeń ochronnych konstrukcji pomiędzy 
poszczególnymi segmentami rozdzielnicy oraz z szyną uziemiającą, 

• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów rozdzielnicy 
zawartych w dokumentacji, 

• przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi prefabrykat 
do montażu, jako element instalacji elektrycznej, 

• opakowaniem i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania, 

• montażem rozdzielnicy w miejscu określonym w dokumentacji technicznej, 

• przeprowadzeniem wymaganych prób, badań i pomiarów ze sporządzeniem protokołów kwalifikujących 
rozdzielnicę (prefabrykat) do eksploatacji. 

• wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemień 

• montażem osprzętu i urządzeń piorunochronnych, 

• montażem konstrukcji wsporczych do układania przewodów, 
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wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dla obiektów kubaturowych. ST dotyczy 
wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

• kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 

• wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności roboty 
murarskie, ślusarsko-spawalnicze a także tzw. „polepszania gruntu” i pogrążania elementów uziemień itp.), 

• ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną 

• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów wskazanych w 
dokumentacji, 

• przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi montowany 
element instalacji odgromowej, uziemienia lub połączeń wyrównawczych. 

• wykonaniem oznakowania kabli i linii, 

• przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi montowany 
element linii energetycznej do eksploatacji 

 
1.5. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” 
Specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla 
samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości 
charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i 
prób oraz odbiorów i rozliczeń. 
Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru 
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla 
potwierdzenia tych wymagań. 
Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający zgodność 
z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją 
techniczną dla danego materiału lub wyrobu. 
Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), 
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, 
wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu. 
Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub 
urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a nie spełnia 
funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną). 
Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych w celu 
wyrównania potencjału. 
Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów elektrycznych 
w wybrane miejsce. 
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy układaniu 
przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, 
wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp. 
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 

• przepusty kablowe i osłony krawędzi, 

• drabinki instalacyjne, 

• koryta i korytka instalacyjne, 

• kanały i listwy instalacyjne, 

• rury instalacyjne, 

• kanały podłogowe, 

• systemy mocujące, 

• puszki elektroinstalacyjne, 

• końcówki kablowe, zaciski i konektory, 

• pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złączki i szyny, zaciski 
ochronne itp.). 

Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do 
wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej. 
Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną 
formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 
Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego 
cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 
Oprawa oświetleniowa ( elektryczna ) - kompletne urządzenie służące do przymocowania i połączenia z 
instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed wpływami zewnętrznymi i 
ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła światła a także do uzyskania odpowiednich 
parametrów świetlnych ( bryła fotometryczna, luminacja ) , ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczną 
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wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami 
dodatkowymi są osłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła w formie : klosza, odbłyśnika, rastra, 
abażuru. 
Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów 
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i 
gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 
Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem 
energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu 
odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod 
napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, 
rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 
Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu instalacyjnego, 
urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów mający na celu 
zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją . 
Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności: 

• Wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 

• Kucie bruzd i wnęk, 

• Osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 

• Montażu uchwytów do rur i przewodów, 

• Montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, szynoprzewodów, 

• Montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 

• Oczyszczenie podłoża - przygotowanie do klejenia. 
Rozdzielnica elektryczna (tablica) - zespół aparatury odpowiednio dobranej i połączonej w bloki 
funkcjonalne (pola), służący do zasilania, zabezpieczania urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć i 
przeciążeń, realizacji wyznaczonych zadań danego pola oraz kontroli linii i obwodów instalacji elektrycznej. 
Aparatura, stanowiąca wraz z obudową (obudowami) rozdzielnicę, w zależności od potrzeb może spełniać 
następujące funkcje: zmiany napięcia instalacji, łączeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-
kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe. 
Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego 
cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 
Stopień ochrony obudowy IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem 
elementów wyposażenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy 
(szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 
Wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej - zespół aparatury i systemów połączeń wewnętrznych potrzebnych 
do realizacji wszelkich celów wyznaczonych danej rozdzielnicy. 
Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem 
energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu 
odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod 
napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, 
rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 
Część dostępna - przewodząca część urządzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, będąca w 
zasięgu ręki ze stanowiska dostępnego (tj. takiego, na którym człowiek o przeciętnej sprawności fizycznej 
może się znaleźć bez korzystania ze środków pomocniczych np. drabiny, słupołazów itp.), która podczas 
normalnej pracy nie jest pod napięciem, jednak może się pod nim znaleźć w momencie zakłócenia 
(uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrów, charakterystyk lub 
układu pracy urządzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjału, uszkodzenia izolacji itp. ). 
Miejsce wydzielone - zamykana przestrzeń lub miejsce eksploatacji instalacji lub urządzeń, do którego 
dostęp posiadają jedynie osoby upoważnione. 
Napięcie dotykowe Ud (źródłowe przy dotyku) - napięcie pojawiające się przy zwarciu doziemnym 
pomiędzy przewodzącą częścią która może być (nie jest) dotknięta przez człowieka a miejscem na ziemi, na 
którym znajdują się stopy. 
Osłona izolacyjna - osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów w części dostępnej, na 
których może się pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu metalowym kabla. 
Ziemia odniesienia - miejsce w którym prąd uziemienia nie powoduje zauważalnej różnicy potencjałów 
pomiędzy dwoma dowolnymi punktami. 
Przewód uziemiający - przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemią lub 
izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje. 
Sieć skompensowana - sieć elektroenergetyczna posiadająca co najmniej jeden punkt neutralny uziemiany 
poprzez opór indukcyjny (reaktancję kompensującą składową pojemnościową jednofazowego prądu zwarcia z 
ziemią). 
Uziemienie - zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z ziemią poprzez 
odpowiednią instalację. 
Może występować jako uziemienie: 
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• ochronne (nie należące do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy) lub 

• robocze (należące do obwodu elektrycznego, zapewniające normalną pracę). 
Uziemienie robocze można wykonać jako bezpośrednie lub otwarte (przy zastosowaniu bezpiecznika 
iskiernikowego), nie można jego stosować w obwodzie wtórnym transformatora lub przetwornicy separacyjnej 
oraz w obwodzie bardzo niskiego napięcia bezpiecznego SELV {prąd przemienny: do 50 V [12 V dla wody] i 
15-100 Hz; prąd stały 120 V [30 V dla wody]}. 
Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni styku w celu 
zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego. 
Może występować jako: 

• naturalny (wykonany w innym celu, a używany do uziemienia), 

• sztuczny (wykonany w celu uziemienia), 

• sterujący (wykonany w celu kształtowania zadanego rozkładu potencjałów). 
Jako   podstawę   przyjmuje   się   wykorzystanie   uziomów   naturalnych,   jednak   w przypadku braku 
możliwości lub nieopłacalności ich zastosowania, wykonuje się uziomy sztuczne. 
Materiały stosowane na uziomy sztuczne: 

• Stal ocynkowana na gorąco oraz pokryta miedzią galwanicznie lub platerowana 

• Miedź goła a także pokryta cyną lub ocynkowana 
Zwody - górna część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna. 
Jako zwody, ze względów ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje się metalowe lub 
żelbetowe elementy dachu (szczególnie te, które wystają ponad dach). 
Rodzaje zwodów: 

• Zwody naturalne - zewnętrzne lub wewnętrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nośne dachów, a ich 
zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajów ochrony obiektów (podstawowej, obostrzonej i specjalnej). 
Wykorzystanie elementów dachu jako zwody naturalne jest możliwe jeśli spełnione są dodatkowe warunki: 
o grubość blachy elementu musi być większa od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm dla 

aluminium 
o krople metalu wytopione przez piorun nie mogą przedostać się do wnętrza budynku, 

• Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku możliwości zastosowania elementów dachu jako zwody 
naturalne, ze względu na konstrukcję dachu lub konieczności spełnienia warunków dodatkowych. Zwody 
montowane bezpośrednio na obiekcie określa się jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad 
obiektem nazywa się izolowanym. Rozróżnia się zwody poziome (niskie, podwyższone i wysokie) i 
pionowe. Ochronę odgromową z zastosowaniem zwodów poziomych niskich lub podwyższonych nazwano 
ochroną klatkową natomiast z zastosowaniem zwodów pionowych lub poziomych wysokich nazwano 
ochroną strefową. Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysokości montażu zwodów, aby cały 
chroniony obiekt znalazł się w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwód i jego kąt ochronny). 

Ochrona wewnętrzna - zespół działań i urządzeń zapewniający bezpieczeństwo i ochronę przed skutkami 
wyładowań piorunowych, ludziom znajdującym się w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie 
ekwipotencjalizacji wszystkich urządzeń i elementów metalowych, zachowanie odpowiednich odstępów 
izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych środków ochrony. 
Kabel elektroenergetyczny - odmiana przewodu, służąca do przesyłania energii elektrycznej. 
Kabel sygnalizacyjny - przewód wykorzystywany w obwodach sygnalizacyjnych, sterowniczych, kontrolno-
pomiarowych, zabezpieczających. 
Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli 
połączonych równolegle, które wraz z osprzętem ułożone sana wspólnej trasie, łącząc zaciski dwóch 
urządzeń elektroenergetycznych. 
Trasa kablowa - pas terenu lub przestrzeń, w której osi symetrii ułożono jedną lub więcej linii kablowych. 
Skrzyżowanie - miejsce na trasie kabla, w którym rzuty poziome różnych linii kablowych pokrywają się lub 
przecinają. 
Zbliżenie - miejsce na trasie kabla, w którym odległość pomiędzy różnymi liniami kablowymi, urządzeniem 
podziemnym lub drogą komunikacyjną jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków 
układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i nie występuje skrzyżowanie. 
Napięcie znamionowe kabla Uo/U - napięcie na jakie zbudowano i oznaczono kabel; przy czym Uo - 
napięcie pomiędzy żyłą a ziemią lub ekranem kabla, natomiast U -napięcie międzyprzewodowe kabla. 
W kraju produkuje się kable elektroenergetyczne na napięcia znamionowe: 0,6/1 kV, 3,6/6 kV, 6/10 kV, 8,7/15 
kV, 12/20 kV, 18/30 kV, 23/40 kV; dla napięcia 64/110 kV stosuje się kable olejowe, gazowe lub o izolacji 
polietylenowej. Ilość żył tych kabli może wynosić od 1 do 5, natomiast przekroje znamionowe wg oferty 
producenta od 1 do 1000 mm

2
 (praktycznie od 4 mm

2
). 

Kable sygnalizacyjne produkowane są na napięcia znamionowe: 0,6/1 kV - ilość żył od 2 do 75, przekroje 
znamionowe od (0,64) 0,75 do 10 mm

2
. 

Żyła robocza - izolowana żyła wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu elektroenergetycznym, służy do 
przesyłania energii elektrycznej; w kablu sygnalizacyjnym służy do przesyłania lub odcinania sygnału, impulsu 
itp. Jako część przewodząca może występować drut o przekroju kołowym, owalnym lub wycinek koła 
(sektorowe) lub linka, złożona z wielu drutów o mniejszym przekroju. Ze względu na duże natężenie pola 
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elektrycznego na ostrych krawędziach ogranicza się stosowanie kabli z żyłami sektorowymi do napięć 
znamionowych 0,6/1 kV i 3,6/6 kV i przekrojach powyżej 16 mm

2
. Żyły wielodrutowe zapewniają większą 

elastyczność kabla, są jednak droższe. Sploty poszczególnych wiązek, zawierających po kilka żył splatane są 
we współosiowe warstwy w kierunkach przemiennych. Kable sygnalizacyjne posiadają w swej budowie 
dodatkowo żyłę licznikową (brązową) i kierunkową (niebieską) dla ułatwienia rozpoznawania i liczenia 
kolejnych warstw kabla. 
Żyła ochronna „żo” - izolowana żyła w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwą zielono-żółtą izolacji, 
bezwzględnie wymagana przez określone środki ochrony przeciwporażeniowej. Łączy metalowe części 
przewodzące - dostępnego urządzenia 
elektrycznego (które mogą przypadkowo znaleźć się pod napięciem), części przewodzące obcych instalacji 
elektrycznych, główną szynę (zacisk) uziemiający i uziemiony punkt neutralny. Stosowana w kablach na 
napięcie od 0,6/1 kV, przy czym dla napięć znamionowych do 12/20 kV przekrój żyły nie musi być identyczny z 
przekrojem roboczym kabla (np. dla żyły roboczej do 50 mm

2
 - przekrój żyły ochronnej minimum 16 mm

2
, 

natomiast powyżej 95 mm
2
 - minimum 50 mm

2
). 

Żyła powrotna (stara nazwa „ochronna”) - wymagana bezwzględnie dla kabli elektroenergetycznych o 
izolacji z tworzyw sztucznych na napięcia znamionowe 3,6/6 kV i wyższe. Wykonana zwykle jako warstwa 
metaliczna (druty lub taśmy miedziane), współosiowa z przewodzącego ekranu niemetalicznego, znajdującego 
się na izolacji żyły lub w środku kabla. Służy przewodzeniu prądów zwarciowych i wyrównawczych (prądów 
zakłóceniowych) w układzie wielofazowym. 
Żyła probiercza „żp” - izolowana żyła w kablu elektroenergetycznym, zwykle umieszczona w wielodrutowej 
żyle roboczej; służy do pomiarów, sygnalizacji, obsługi urządzenia elektrycznego. Stosowana głównie dla kabli 
jednożyłowych, aluminiowych o przekrojach znamionowych ponad 400 mm

2
, w formie 1-2 żył o przekroju 1,5 lub 

2,5 mm
2
. 

Żyła neutralna - izolowana żyła robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach czterożyłowych pełni rolę 
przewodu ochronno-neutralnego PEN. Przekrój uzależniony od przekroju roboczego kabla, zwykle mniejszy 
np. dla przekrojów roboczych powyżej 35 mm

2
 może wynosić 50% tego przekroju. 

Mufa kablowa - osprzęt kablowy służący połączeniu odcinków kabla lub kabli. 
 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
ST „Wymagania ogólne” 
 
1.7. Dokumentacja robót montażowych i prefabrykacyjnych 
Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 

• projekt budowlany w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 
zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), 
sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. 
U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

• dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami), 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 
2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania 
wyrobów, 

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 

• dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - 
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

• Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, opracowanych dla 
konkretnego przedmiotu zamówienia. 
 

1.8. Nazwy i kody: 
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót 
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CPV 45310000-3  Roboty z zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych 
CPV 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych 
CPV 45311200-2 Roboty w zakresie montażu opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników instalacji 
elektrycznej. Montaż rozdzielnic elektrycznych 
CPV 45312310-3 Roboty z zakresie ochrony odgromowej 
 
2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego 
standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji 
technicznej dla projektowanych rozwiązań. 
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem: 

• spełniania tych samych właściwości technicznych, 

• przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, 
uzyskanie akceptacji projektanta). 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości  materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” 
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiektach 
budowlanych należy stosować przewody, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony 
przedstawiciel: 

• dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny 
zgodności, 

• wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje 
techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do 
zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa 
Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), 
aprobaty techniczne, 

• oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

• wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w 
określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa, 

• wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego 
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową sporządzoną przez 
projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym 
montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 

 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące właściwości  materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 
2.2.1. Przewody 
Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na stałe, w 
osłonach lub bez, klejonych do bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach nośnych, a także 
natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu. Napięcia 
znamionowe izolacji wynoszą: 450/750V w zależności od wymogów, przekroje układanych przewodów mogą 
wynosić (0,35) 0,4 do 240 mm², przy czym zasilanie energetyczne budynków wymaga stosowania przekroju 
minimalnego 1,5 mm². 
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju żył do 10 mm² 
należy stosować obowiązkowo przewody miedziane. 
 
2.2.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 
Przepusty kablowe i osłony krawędzi - w przypadku podziału budynku na strefy pożarowe, w miejscach 
przejścia kabli między strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy przejściach przez ścianki konstrukcji 
wsporczych należy stosować przepusty ochronne. Kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze 
należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe). 
Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych jako mocowane 
systemowo lub samonośne stanowią osprzęt różnych elementów instalacji elektrycznej. Pozwalają na 
swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodów, ale także innego wyposażenia, dodatkowo łatwo z nich 
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budować skomplikowane ciągi drabinkowe. 
Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe 
oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokości 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje 
koryt posiadają bogate zestawy elementów dodatkowych, ułatwiających układanie wg zaprojektowanych linii 
oraz zapewniające utrudniony dostęp do kabli i przewodów dla nieuprawnionych osób. Systemy koryt 
metalowych posiadają łączniki łukowe, umożliwiające płynne układanie kabli sztywnych (np. o większych 
przekrojach żył). 
Kanały i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako 
kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze względu na miejsce montażu mogą być ścienne, przypodłogowe, 
sufitowe, podłogowe; odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do + 60ºC. Wymiary kanałów i 
listew są zróżnicowane w zależności od decyzji producenta, przeważają płaskie a ich szerokości (10) 16 do 
256 (300) mm, jednocześnie kanały o większej szerokości posiadają przegrody wewnętrzne stałe lub 
mocowane dla umożliwienia prowadzenia różnych rodzajów instalacji w ciągach równoległych we wspólnym 
kanale lub listwie. Zasady instalowania równoległego różnych sieci przy wykorzystaniu kanałów i listew 
instalacyjnych należy przyjąć wg zaleceń producenta i zaleceń normy. Kanały pionowe o wymiarach - 
wysokość 176 do 2800 mm występują w odmianie podstawowej i o podwyższonych wymaganiach 
estetycznych jako słupki lub kolumny aktywacyjne. Osprzęt kanałów i listew można podzielić na dwie grupy: 
ułatwiający prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowiący wyposażenie użytkowe jak gniazda i przyciski 
instalacyjne silno- i słaboprądowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video. 
Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych 
albo metalowe, głównie stalowe – zasadą jest używanie materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 
kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej 
temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na 
temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do + 60ºC, a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur 
z tworzyw sztucznych lekkich i średnich. Jednocześnie podłączenia silników i maszyn narażonych na 
uszkodzenia mechaniczne należy wykonywać przy użyciu rur stalowych. Dobór średnicy rur instalacyjnych 
zależy od przekroju poprzecznego kabli i przewodów wciąganych oraz ich ilości wciąganej do wspólnej rury 
instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogą być gładkie lub karbowane i jednocześnie giętkie lub sztywne; 
średnice typowych rur gładkich: od ø 16 do ø 63 mm (większe dla kabli o dużych przekrojach żył wg potrzeb do 
200 mm

2
) natomiast średnice typowych rur karbowanych: od ø 16 do ø 54 mm. Rury stalowe czarne, 

malowane lub ocynkowane mogą być gładkie lub karbowane - średnice typowych rur gładkich (sztywnych): od 
ø 13 do 42 mm, średnice typowych rur karbowanych giętkich: od ø 7 do ø 48 mm i sztywnych od ø 16 do ø 50 
mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodów w instalacjach podłogowych stosuje się giętkie 
osłony kablowe - spiralne, wykonane z taśmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych. 
 
2.2.3. Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt 
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów - klinowane w otworze z elementem trzymającym stałym lub 
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe 
przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane także z 
metali). 
Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury instalacyjne - 
mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). 
Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i łączników 
instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. Wykonane są z 
materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują 
płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, 
jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu 
instalacyjnego. Ze względu na system montażu -występują puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - 
wtynkowe, podłogowe. W zależności od przeznaczenia puszki muszą spełniać następuj ø ce wymagania co 
do ich wielkości: puszka sprzętowa ø 60 mm, sufitowa lub końcowa 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub 
przelotowa ø 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu- trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6 
mm². Puszki elektroinstalacyjne do montażu gniazd i 
łączników instalacyjnych powinny być przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków” i / lub 
wkrętów. 
Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd elektryczny jak 
aluminium, miedź, mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub lutowanie; ich zastosowanie 
ułatwia podłączanie i umożliwia wielokrotne odłączanie i przyłączanie przewodów do instalacji bez 
konieczności każdorazowego przygotowania końców przewodu oraz umożliwia systemowe izolowanie za 
pomocą osłon izolacyjnych. 
Pozostały osprzęt - ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup 
materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 
 
2.2.4. Obudowy rozdzielnic i aparatów 
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Stanowią element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie są elementem 
instalacji elektrycznej); spełniają rolę zabezpieczającą przed dotykiem elementów pod napięciem, są 
elementem łączącym podzespoły rozdzielnicy, chronią przed przedostawaniem się do wewnątrz ciał obcych 
(stopień ochrony obudowy IP), poprzez montaż wyposażenia dodatkowego umożliwiają prawidłowe 
funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniających się warunkach zewnętrznych i przy różnym obciążeniu, 
podnoszą estetykę instalacji elektrycznych, umożliwiają prawidłowy montaż. 
Należy przestrzegać stosowania tylko takich zamienników obudów, które wymieniane są jako marka 
referencyjna. 
Wykonujący prefabrykację powinien sprawdzić czy poszczególne elementy obudowy (lub cała obudowa) 
posiadają certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź nadaną przez wytwórcę deklarację zgodności. 
Wymagania ogólne dotyczące pustych obudów 
rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych podane są w PN-EN 50298:2004, PN-EN 62208:2005 (U). 
Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposażania w zaprojektowane urządzenia lub 
prefabrykaty składowe, muszą zostać zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotyczące 
metod łączenia obudów w zestawy, sposobu montowania lub usuwania ścianek bocznych wg potrzeb, 
zastosowania zalecanych materiałów złącznych i uszczelniających obudowy składowe. Wszelkie zaczepy, 
ucha oraz wzmocnienia transportowe montować zgodnie z instrukcją producenta obudów. Należy stosować 
wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujące porządek wewnątrz rozdzielnicy (uchwyty, 
prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosować odpowiednie 
zabezpieczanie elementów po obróbce mechanicznej (zaprawki). 
Listwy oraz linki uziemienia powinny wyróżniać się odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 60446:2004. 
 
2.2.5. Wyposażenie wewnętrzne rozdzielnic 
Skład zestawu elementów wewnętrznych rozdzielnicy określa projekt, jednocześnie wykonujący prefabrykację 
powinien sprawdzić czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposażenia wewnętrznego posiadają nadany 
przez wytwórcę certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź deklarację zgodności. 
Należy przestrzegać stosowania tylko takich zamienników elementów wewnętrznych rozdzielnicy, które 
wymieniane są jako marka referencyjna. 
Osprzęt ten należy montować do obudowy za pomocą: płyty montażowej lub płyty zabudowy, szyn lub belek 
nośnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, półek i szuflad. 
Połączenia wewnętrzne elementów należy wykonywać za pomocą: szyn poprzez zaciski szynowe, szyn 
elastycznych, zacisków przyłączeniowych lub przewodów. Na przewody powyżej 4 mm

2
 należy montować 

końcówki kablowe wg instrukcji producenta. 
 
2.2.8. Elementy mocujące rozdzielnice 
Wykonujący montaż rozdzielnicy lub każdego z jej segmentów powinien sprawdzić czy wszystkie 
zaprojektowane elementy mocujące posiadają nadany przez wytwórcę certyfikat zgodności lub aprobatę 
techniczną bądź deklarację zgodności. 
Podstawowe sposoby montażu: 

• zabetonowanie w podłożu lub ścianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych, 

• osadzenie w podłożu przy użyciu kołków kotwiących lub rozporowych (otwory do mocowania przygotowane 
w obudowie), 

• przykręcenie za pomocą materiałów złącznych lub przyspawanie do przygotowanej konstrukcji wsporczej. 
 
2.2.6. Zwody 
Zaleca się, aby wymiary elementów zastosowanych w ochronie odgromowej były dobierane, w zależności od 
rodzaju materiału i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-EN 62305-1. 
Jako  materiały  przewodzące  można  stosować stal  ocynkowaną cynk, miedź i aluminium. Przy układaniu 
zwodów należy zachowywać minimalne odległości od powierzchni dachu; dla zwodów poziomych niskich nie 
mniej niż 2 cm, dla zwodów poziomych podwyższonych nie mniej niż 40 cm. Instalacja powinna dodatkowo 
spełniać warunek, aby długość boku pętli nie przekraczała: 

• 20 m dla ochrony podstawowej, 

• 15 m dla obiektów zagrożonych pożarem, 

• 10 m dla obiektów zagrożonych wybuchem. 
Kąty ochronne nieizolowanych zwodów pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekraczać: 
• zewnętrzne 45° i wewnętrzne 60° dla ochrony podstawowej i obiektów zagrożonych pożarem, oraz 

• zewnętrzne 30° i wewnętrzne 45° dla obiektów zagrożonych wybuchem mieszanin par i/lub pyłów z 
powietrzem (wyjątek stanowią obiekty o wysokości do 10 m posiadające niepalne dachy - wtedy stosujemy 
parametry podstawowe). 

 
2.2.7. Osprzęt urządzeń piorunochronnych 
Wsporniki do uchwytów bezśrubowych 

• do zatapiania w betonie 
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• do mocowania na żerdzi żelbetowej 

• do przykręcania (pionowy i poziomy) 

• do przyklejania 
Wsporniki do uchwytów bezśrubowych 

• do przyspawania do przewodu okrągłego 

• do mocowania na gąsiorze 

• do kotwienia (pionowy i poziomy) 
Zaciski 
• do przykręcania przewodów naprężanych 

• dwuprzelotowe do przewodu okrągłego 
Złączki 
Zaciski probiercze - łączą przewody odprowadzające z przewodami uziemiającymi oraz ułatwiają 
dokonywanie pomiarów rezystancji instalacji lub jej elementów. Należy je wykonać dla instalacji z uziomem 
sztucznym jako podstawowym lub uziomem dodatkowym, wykonanym dla zmniejszenia rezystancji uziomu 
naturalnego a mocować na takiej wysokości i w miejscu, aby posiadały łatwy dostęp z poziomu ziemi. 
Zaciski do uziemienia ekranów kabli 
Wszystkie elementy instalacji piorunochronnej powinny spełniać wymagania wieloarkuszowej normy PN-EN 
62561 „Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC)”. 
 
2.2.8. Uziomy 
Sztuczne - montowane, jeśli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duża; wtedy przy jego układaniu należy 
uwzględnić następujące zasady: 

• Uziomy poziome układać na głębokości nie mniejszej niż 0,6 m, 

• Unikać układania pod warstwą nie przepuszczającą wody np. asfalt, glina, beton, 

• Kąty pomiędzy promieniami uziomu powinny być większe od 60°, 

• Miejsce układania powinno być oddalone co najmniej o 1,5 m od wejścia do budynku, przejść dla pieszych 
oraz metalowych ogrodzeń, 

• Najwyższa część uziomu pionowego powinna znajdować się co najmniej na głębokości 0,5 m przy długości 
ponad 2,5 m, 

• Maksymalna długość pojedynczego uziomu sztucznego powinna być mniejsza niż 35 m dla gruntów o 
rezystywności < 500 Ω i 60 m dla gruntów o rezystywności > 500 Ω. 

 
2.2.9. Wewnętrzny osprzęt ochronny 
Połączenia wyrównawcze - najważniejszym elementem jest szyna wyrównawcza, do której dołączone są 
wszelkie urządzenia i instalacje metalowe. Elementy łączące urządzenia i instalacje z szyną przedstawia.  
Połączenia wyrównawcze ochronnikowe - odgromniki zaworowe, iskierniki separacyjne lub systemy 
mieszane. 
Odstępy izolacyjne - układanie instalacji piorunochronnej w odpowiedniej odległości od innych instalacji 
metalowych. 
Ograniczniki przepięć - stanowią ochronę urządzeń końcowych aparatów i instalacji elektrycznych przed 
niedopuszczalnie wysokimi przepięciami i/lub przeznaczone do wyrównywania potencjałów. Istnieje 
możliwość ochrony centralnej dla całej instalacji elektrycznej wewnętrznej lub wybranych elementów. 

 
2.2.10. Wsporniki i drabinki kablowe 
Służą do układania kabli, między innymi, w tunelach, kanałach i produkowane są jako stalowe elementy z 
blachy o długości przeważnie 2 lub 3 m. Jako materiał na drabinki kablowe używa się blach o zwiększonej 
odporności korozyjnej na powietrzu np. blachy stalowe ocynkowane o grubości 0,5 do 1,0 mm. Istnieje szereg 
wzorów przekroju drabinek, najczęściej jest to „C” lub „U”; dodatkowo produkuje się szereg łączników 
ułatwiających prowadzenie linii kablowej. Drabinki układa się na wspornikach lub mocuje bezpośrednio do 
podłoża, przy czym odległość pomiędzy punktami podparcia powinna być mniejsza niż 3 m. Kable układane 
poziomo nie wymagają mocowania, z wyjątkiem kabli jednożyłowych tworzących jedną linię. Kable układane 
pionowo należy mocować do drabinki przy użyciu uchwytów indywidualnych, systemowych lub taśm do 
mocowania kabli. Przy układaniu kabli o odporności pożarowej w pionie należy stosować kompensację 
zespołu kablowego. 
 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych i prefabrykacji rozdzielnic 
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) SST, 

• są właściwie oznakowane i opakowane, 

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
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jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty 
katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

• Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia. 

• Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 

2.4. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych 
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub w krążkach 
(oznaczenie „K”), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i 
wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 
Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w 
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami 
atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone 
przed zawilgoceniem. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
Spawanie powinno odbywać się przy użyciu spawarek o parametrach wymaganych dla grubości materiałów 
użytych na poszczególne elementy obudowy, dla łączenia elementów miedzianych należy stosować spawanie 
gazowe lub łukowe w osłonie gazowej. 
 
4.. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 
 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachować ostrożność aby nie 
uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury dopuszczające wykonywanie transportu wynoszą 
dla bębnów: - 15°C i - 5°C dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji. 
Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 
Duże rozdzielnice należy przygotować do transportu dzieląc na elementy o wadze umożliwiającej łatwe 
dostarczenie na miejsce zabudowywania. Stosować opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń 
transportowych. 
 
5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót 
5.2.1. Montaż przewodów instalacji elektrycznych 
Zakres robót obejmuje: 

• przemieszczenie w strefie montażowej, 

• złożenie na miejscu montażu wg projektu, 

• wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu, 

• roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, przekucia ścian i 
stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych 
otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów 
w sufitach, ścianach lub podłożach, 

• osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli, wieszaków 
wraz z zabetonowaniem, 

• montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i przewodów, 

• łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich 
układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy 
rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są w tablicy poniżej. 
Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku 
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Średnica    znamionowa    rury (mm) 

18 21 22 28 37 47 

Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450 

 

• łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez kielichowanie), 

• puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu 
ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem, 

• przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy 
wprowadzanych rur, 

• koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm, 

• wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 mm dla 
ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) SST, układanie (montaż) kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i 
charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST. W 
przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest 
konieczne. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia, 

• oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST 
lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w 
przypadku braku takich wytycznych), 

• roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, naprawa 
ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych, 

• przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000. 
 
5.2.2. Montaż    sprzętu    instalacyjnego,    urządzeń    i odbiorników energii elektrycznej 
Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. 
Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. 
Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego na 
ścianach. 
Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. 
Źródła światła i układy elektroniczne/akumulatory do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu 
opraw. 
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów  
1-fazowych. 
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość 
na wyciąganie wtyczki z gniazda. 
Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. 
W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem 
przestrzeni ochronnych. 
Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było jednakowe. 
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten występował u 
góry. 
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy 
dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. 
Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją barwy 
zielonej i żółtej. 
Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i 
schematami. 
 
5.2.3. Instalacja połączeń wyrównawczych 
Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, należy wykonać 
instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia wyrównawczego: głównego (główna 
szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego - dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i 
nieuziemionego. Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy. 
Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z częściami 
przewodzącymi innych instalacji. 
Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp. itd. 
sprowadzając je do wspólnego punktu - głównej szyny uziemiającej. 
W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami metalowymi, należy 
stosować iskierniki. 
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Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody oświetleniowe 
należy stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji 
piorunochronnej. 
 
5.2.4. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych 
Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnic dokonuje się w oparciu o projekt techniczny, uwzględniający 
wymagania stawiane wyrobowi. Do najważniejszych wymogów należą: stopień ochrony, ilość wolnego miejsca 
do montażu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) typ rozdzielnicy, dane dotyczące sieci zasilającej, miejsce 
zasilania i odpływów oraz przekroje kabli, specyfikacja wyposażenia. W oparciu o powyższe dane należy 
sporządzić schemat ideowy, który zwykle jest załącznikiem do dokumentacji. 
Następnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposażenia rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z 
inspektorem nadzoru lub technologiem. Przy nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten można pominąć. 
Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementów rozdzielnicy należy dokonać 
mocowania i połączeń aparatów i urządzeń wg zaleceń producentów. 
Przy skomplikowanych układach wyposażenia należy sporządzić kartę technologiczną dla prefabrykacji, 
stanowi ona załącznik do protokółu zdawczego rozdzielnicy. 
Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzględniać wszelkie wytyczne projektanta co do 
wymaganych cech obudowy, a w szczególności: 

• stopień ochronności, 

• wymiary zewnętrzne każdego elementu obudowy, 

• typ rozdzielnicy ze względu na sposób montażu: wolnostojąca, przyścienna, naścienna, wnękowa 

• typ rozdzielnicy ze względu na napięcie robocze: średniego napięcia, niskiego napięcia, słaboprądowa, 

• sposób zasilania i odpływu: „od góry” lub „od dołu”, 

• typ przyłączenia do instalacji: płyty przepustowe, dławice, zaciski, przyłączenie bezpośrednie, 

• sposób mocowania wyposażenia w obudowie: płyty montażowe i osłonowe, elementy dystansowe, szyny 
nośne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagań normy PN-EN 60439-2:2004, 

• rodzaj materiału i kolor elementów obudowy, 

• sposób zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, opracowane wg wymagań normy PN-EN 
60439-3:2004, 

• kompletność montażu wyposażenia dodatkowego, 

• kompletność i prawidłowość opisów oraz znaków wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki znajdujące 
się wewnątrz i na zewnątrz rozdzielnicy, 

• oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno być wykonane w sposób czytelny najlepiej przy 
pomocy drukarki i nie powinno zakrywać danych technicznych aparatów i osprzętu, 

• w każdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdować się kieszeń przeznaczona na rysunek 
schematu rozdzielnicy. 

Ze względu na funkcje jaką spełniają można wyróżnić rozdzielnice i sterownice. Oba typy tablic mogą być 
wykonane jako: główne, podrozdzielnice i rozdzielnice (sterownice) odbiorcze np. obwodowe, piętrowe lub 
wydzielone dla konkretnych instalacji. 
Ze względu na sposób montażu rozróżnia się następujące typy: 

• wolnostojące, 

• przyścienne, 

• wiszące (naścienne), 

• wnękowe. 
Rozdzielnica (sterownica) musi spełniać wymogi PN-EN 60439-1:2003 (zgodnej z międzynarodową IEC-439-
1). Wymagane jest świadectwo badań dla prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z ww. 
wymogami normy. 
Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania na terenach budów musi spełniać wymogi norm 
PN-EN 60439-4:2004 oraz PN-EN 60439-4:2005(U). 
Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogólnodostępnych musi spełniać 
wymogi normy PN-EN 60439-5:2002. 
Rozdzielnica (sterownica) powinna być wyposażona w maskownicę z tworzywa sztucznego, chroniącą przed 
skutkami napięcia dotykowego, jeśli występuje możliwość kontaktu bezpośredniego z elementami pod 
napięciem. 
Wszystkie konstrukcje przyścienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewniać dostęp do kompletu elementów 
wykonawczych od frontu. 
Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) należy przewidzieć rozwiązanie pozwalające na ewentualną 
rozbudowę układu, bez konieczności zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedy pozostawiona np. 
trzydziestoprocentowa rezerwa miejsca okaże się niewystarczająca). 
Sposób rozmieszczenia montowanego wewnątrz wyposażenia powinien uwzględniać zasadę jednorodności w 
ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz równomierności rozkładu w ramach dysponowanej 
powierzchni. 
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Rozdzielnice (sterownice) montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego powinny być wykonane 
minimum w II klasie ochronności. 
W pomieszczeniach rozdzielnic nN należy przewidzieć dywaniki izolacyjne, stanowiące standardowe ich 
wyposażenie. 
Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdować się szyld z nazwą rozdzielnicy zgodną z nazwą 
rozdzielnicy ze schematu głównego zasilania budynku. Szyld winien być przymocowany w sposób trwały. 
 
5.2.5. Montaż rozdzielnic elektrycznych 
Zakres robót obejmuje: 

• przemieszczenie w strefie montażowej, 

• rozpakowanie, 

• ustawienie na miejscu montażu wg projektu, 

• wyznaczenie miejsca zainstalowania, 

• trasowanie, 

• wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie 
mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, 

• osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników wraz z 
zabetonowaniem, 

• montaż wraz z regulacją mechaniczną elementów odmontowanych na czas mocowania (drzwiczki, klamki, 
zamki, pokrywy), 

• podłączenie uziemienia, 

• sprawdzenie prawidłowości usytuowania w pomieszczeniu, w szczególności zachowania minimalnych 
szerokości przejść i dróg ewakuacyjnych, 

• sprawdzenie prawidłowości działania po zamontowaniu, 

• przeprowadzenie prób i badań. 
Przy podłączaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej należy pamiętać aby wszystkie kable odpływowe 
wyposażyć w szyldy z adresami, warunek ten jest szczególnie ważny przy dużej ilości kabli odpływowych. 
 
5.2.6. Montaż instalacji piorunochronnej i uziemień 
Zakres robót obejmuje: 

• przemieszczenie w strefie montażowej, 

• złożenie na miejscu montażu wg projektu, 

• wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu, 

• roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w 
podłożu, przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, 
wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie 
mechaniczne otworów w ścianach, podłożach, lub sufitach 

• osadzenie kołków plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, zacisków, złączek wraz z 
zabetonowaniem, 

• montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego  do montażu instalacji odgromowej, 

• oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) 
SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyną oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo 
cyframi), w przypadku braku takich wytycznych, 

• roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu instalacji piorunochronnej i uziemień jak: zaprawianie 
bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów 
instalacyjnych, 

• przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:1998/ Az1:2000. 
 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty jest w PN-IEC 60364-6-
61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 
Szczegółowy wykaz oraz zakres badań pomontażowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i uziemień 
zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:200Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań rozdzielnic zawarty jest w PN-
EN 60439-1:2003 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 
Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty jest w PN-IEC 60364-6-
61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 
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6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 
Szczegółowe zasady kontroli jakości robót polegają na sprawdzeniu: 

• zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 

• zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej, 

• stanu kanałów i listew kablowych, przewodów, osprzętu instalacyjnego do przewodów, stanu i 
kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 

• sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 

• poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych 
protokołem przez wykonawcę montażu, 

• poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, 

• poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 

• pomiarach rezystancji izolacji, 

• napisów informacyjno-ostrzegawczych, 

• działania przyrządów kontrolno-pomiarowych i rejestrujących (liczniki  energii elektrycznej), 

• działania sygnalizacji stanu położenia łączników, 

• stanu i gotowości ruchowej aparatury i napędów łączników, 

• stanu konstrukcji wsporczych, 

• stanu ochrony przeciwporażeniowej, 

• stanu urządzeń wentylacyjnych - chłodzenie rozdzielnicy, 

• schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy, 

• stanu i kompletności dokumentacji eksploatacyjnej, 

• sprawdzenie ciągłości przewodów fazowych, neutralnych i ochronnych, 

• poprawności wykonania połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokołem przez 
wykonawcę montażu. 

• poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji piorunochronnych i uziemień, 
potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu, 

• pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementów, zgodnie z  zasadami przeprowadzania badań. 
Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje się przy prądzie przemiennym np. metodą techniczną przy użyciu 
woltomierza, którego wewnętrzna impedancja musi wynosić minimum 200 Q/V (dla zasilania z sieci), oraz 
źródło prądu powinno być izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy. 
 
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. Rezystancja izolacji poszczególnych 
obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MΩ. Pomiaru należy dokonać miernikiem 
rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. 
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami 
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 
 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub 
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego 
wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

 
7.. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” 
 
7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót 
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające zawartym 
w dokumentacji i tak: 

• dla osprzętu montażowego dla przewodów: szt., kpl., m, 

• dla przewodów: m, 

• dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl., 

• dla opraw oświetleniowych: szt., kpl., 

• dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl. 

• dla rozdzielnicy: szt., kpl., 

• dla osprzętu montażowego w rozdzielnicy: szt., kpl., m, 

• dla aparatów montażowych w rozdzielnicy: szt., kpl., 

• dla osprzętu montażowego dla instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpl., m, 

• dla zwodów i uziomów: m, 
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• dla elementów instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpl., 

• dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t, 

• dla osprzętu linii: szt., kpl. 
 
W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych instalacji elektrycznej opracowanej dla 
konkretnego przedmiotu zamówienia, można ustalić inne szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru 
przedmiotowych robót. 
W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe nakłady rzeczowe 
dla odpowiednich robót. 
 
8.. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny. 
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na 
wykonanie dalszych prac. 
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 

• przygotowanie podłoża do montażu przewodów, łączników, gniazd, opraw oświetleniowych, urządzeń i 
odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu, 

• instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub odwrotnie, 
gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp. 

• wykonanie i montaż konstrukcji, 

• ustawienie na stanowiskach aparatów, urządzeń, dławików, baterii kondensatorów z przynależną do 
stosowania aparaturą, 

• ustawienie rozdzielnicy, 

• obwody zewnętrzne główne i pomocnicze, 

• instalacje oświetleniowe, grzejne, telefoniczne i inne. 

• przygotowanie podłoża do montażu instalacji piorunochronnej i uziomów, 

• instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub odwrotnie, 
gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji piorunochronnej i uziomów np. zasypanie 
fundamentów wraz z uziomem fundamentowym. 

• kanały kablowe, bloki, rury osłonowe, 

• montaż koryt, drabinek, wsporników. 
 
8.2.2. Odbiór częściowy 
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, które 
ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po 
całkowitym ukończeniu prac. 
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i 
projektem: 

• wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych, 

• fundamentów, uziomów fundamentowych i przepustów umieszczonych w fundamentach, 

• prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i projektem: wydzielonych pętli lub 
elementów instalacji piorunochronnej i uziomów. 

 
8.2.3. Odbiór końcowy 
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po 
zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających. 
Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 

• dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 

• izolacji torów głównych, 

• izolacji torów pomocniczych, 

• działania funkcjonalnego obwodów pomocniczych, 

• działania mechanicznego łączników, blokad itp., 

• instalacji ochronnej. 
Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i 
PN-E-04700:1998/Az1:2000. 
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 
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Badania rozdzielnic 
Badania napięciem probierczym rozdzielnic wykonuje się tylko jeden raz. Jeżeli producent dostarczył protokół 
z tych badań, rozdzielnice SN sprawdza się napięciem obniżonym do 75% napięcia probierczego, a 
rozdzielnice o napięciu do 1 kV - induktorem, sprawdzając tylko rezystancję izolacji. 
Badania działania obwodów pomocniczych rozdzielnic polegają na sprawdzeniu prawidłowości działania 
układów zabezpieczeń, sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki i samoczynnego załączania rezerwy. 
Badania należy przeprowadzić według programu, który powinien być częścią dokumentacji eksploatacyjnej. 
Badania działania mechanicznego łączników, blokad itp. wykonuje się na napędach łączników oraz 
związanych z nimi blokadach mechanicznych. Należy wykonać 5 normalnych cykli roboczych (zamknięcie - 
otwarcie) każdego łącznika. 
W rozdzielnicach dwuczłonowych należy wykonać 5 cykli przestawień każdego członu ruchomego - od stanu 
pracy do stanu spoczynku (próby) i od stanu spoczynku (próby) do stanu pracy. 
Łączniki sterujące wyposażeniem członu należy zamykać i otwierać w stanie pracy i w stanie próby. W trakcie 
próby trzeba także sprawdzić prawidłowe działanie blokad tego członu. 
Badania należy przeprowadzić według instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole 
odbioru końcowego. 
 
9.  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy rozliczenia robót i płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
 
9.2. Szczegółowe zasady rozliczenia robót i płatności 
Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 

• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
zamawiającego lub 

• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 
instalacyjne uwzględniają również: 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

• obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

• ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót 
na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje), 

• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 

• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej 
szczegółowej, 

• likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do 
wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. 
Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą być 
uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów 
montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy 
ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST robót w zakresie instalacji oraz 
opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1. Normy 
PN-IEC 60364-1:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. 
PN-IEC 60364-4-41:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przeciwporażeniowa. 
PN-IEC 60364-4-42:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 
skutkami oddziaływania cieplnego. 
PN-IEC 60364-4-43:1999 
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 
prądem przetężeniowym. 
PN-IEC 60364-4-46:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie 
izolacyjne i łączenie. 
PN-IEC 60364-4-47:2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie 
środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem 
prądem elektrycznym. 
PN-IEC 60364-5-51:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia 
ogólne. 
PN-IEC 60364-5-52:2002 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Oprzewodowanie. 
PN-IEC 60364-5-523:2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność 
prądowa długotrwała przewodów. 
PN-IEC 60364-5-53:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura 
rozdzielcza i sterownicza. 
PN-IEC 60364-5-54:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i 
przewody ochronne. 
PN-IEC 60364-5-559:2003 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne 
wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 
PN-IEC 60364-5-56:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje 
bezpieczeństwa. 
PN-IEC 60364-6-61:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 
PN-IEC 60364-7-701:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. 
Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy. 
PN-IEC 60364-7-702:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. 
Baseny pływackie i inne. 
PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. 
Baseny pływackie i inne. 
PN-IEC 60364-7-704:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. 
Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 
PN-IEC 60364-7-705:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. 
Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych. 
PN-IEC 60898:2000 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. 
PN-EN 60445:2002 
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną oznaczanie i identyfikacja. 
Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu 
alfanumerycznego. 
PN-EN 60446-2004 
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną oznaczanie i identyfikacja. 
Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. 
PN-EN 60529-2003 
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 
PN-EN 60664-1:2003 (U) 
Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i 
badania. 
PN-EN 60670-1:2005 (U) 
Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i podobnego. Część 1: Wymagania 
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ogólne 
PN-EN 60799:2004 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące. 
PN-EN 60898-1:2003 (U) 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. 
Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 
PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. 
Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana A1). 
PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. 
Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 
PN-EN 61008-1:2005 (U) 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego 
do użytku domowego i podobnego (RCCB). Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-EN 61009-1:2005 (U) 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do 
użytku domowego i podobnego (RCBO). Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-E-04700:1998 
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 
pomontażowych badań odbiorczych. 
PN-E-04700:1998/Az1:2000 
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 
pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1). 
PN-E-93207:1998 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o 
przekrojach do 50 mm

2
. Wymagania i badania. 

PN-E-93207:1998/Az1:1999 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o 
przekrojach do 50 mm

2
. Wymagania i badania (Zmiana Az1). 

PN-90/E-05029 
Kod do oznaczania barw. 
PN-EN 60529:2003 
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 
PN-EN 60446:2004 
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną oznaczanie i identyfikacja. 
Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi 
PN-EN 60439-1:2003 
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań 
typu 
PN-EN 60439-2:2004 
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 2: Wymagania dotyczące przewodów szynowych 
PN-EN 60439-3:2004 
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 3: Wymagania dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i 
sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych do użytkowania przez osoby 
niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe 
PN-EN 60439-4:2004 
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 4: Wymagania dotyczące zestawów przeznaczonych do 
instalowania na terenach budów (ACS) 
PN-EN 60439-4:2005(U) 
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 4: Wymagania dotyczące zestawów przeznaczonych do 
instalowania na terenach budów (ACS) 
PN-EN 60439-5:2002 
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 5: Wymagania szczegółowe dotyczące zestawów 
napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach ogólnie dostępnych. Kablowe rozdzielnice 
szafowe (CDCs) do rozdziału energii w sieciach 
PN-EN 50274:2004 
Rozdzielnice   i   sterownice   niskonapięciowe.   Ochrona   przed   porażeniem   prądem 
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych 
PN-EN 50298:2004 
Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne 
PN-EN 50300:2005(U) 
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ogólne wymagania dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic 
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tablicowych przeznaczonych do elektroenergetycznych stacji rozdzielczych 
PN-EN 62208:2005(U) 
Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne 
PN-E-05163:2002 
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte. Wytyczne badania w warunkach wyładowania łukowego, 
powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego 
PN-E-04700:1998/Az1:2000 
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 
pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1) 
PN-IEC 60364-6-61:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze 
PN-EN 50164-1:2002 (U) 
Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 1. Wymagania stawiane elementom połączeniowym. 
PN-EN 50164-2:2003 (U) 
Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 2. Wymagania dotyczące przewodów i uziomów. 
PN-IEC 60364-4-442:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 
przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy 
doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia. 
PN-IEC 60364-5-548:2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych 
PN-IEC 60364-7-706:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi. 
PN-IEC 60364-7-707:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. 
Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych. 
PN-IEC-61024-1:2001 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
PN-IEC-61024-1-1:2001 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń 
piorunochronnych. 
PN-IEC 61024-1:2001/ Ap1:2002 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń 
piorunochronnych. 
PN-IEC-61024-1-2:2002 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Część 1-2: Zasady ogólne. Przewodnik B. Projektowanie, 
montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych. 
PN-IEC-61312-1:2001 
Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne. 
PN-IEC/TS 61312-2:2003 
Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym   (LEMP). Część   2. 
Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia. 
PN-IEC/TS 61312-3:2004 
Ochrona przed piorunowym  impulsem elektromagnetycznym.  Część 3.  Wymagania dotyczące urządzeń do 
ograniczania przepięć (SPD). 
PN-EN 61663-1:2002 (U) 
Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Część 1. Instalacje światłowodowe. 
PN-EN 61663-2:2002 (U) 
Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Część 2. Linie wykonywane przewodami metalowymi. 
PN-86/E-05003.01 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
PN-89/E-05003.03 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 
PN-92/E-05003.04 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. 
PN-IEC 99-1:1993 
Ograniczniki przepięć.  Iskiernikowe zaworowe ograniczniki  przepięć do sieci prądu przemiennego. 
PN-IEC 99-4:1993 
Ograniczniki przepięć. Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki przepięć z tlenków metali do sieci prądu 
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przemiennego. 
PN-90/E-05029 
Kod do oznaczania barw. 
PN-E-04700:1998 
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 
pomontażowych badań odbiorczych. 
PN-E-04700:1998/Az1:2000 
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 
pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1). 
PN-IEC 60050(604):1999 
Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki - Wytwarzanie, przesyłanie i rozdzielanie energii 
elektrycznej - Eksploatacja. 
N SEP-E-0004 
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
PN-90/E-06401.02 
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie 
przekraczającym 30 kV. Połączenia i zakończenia żył. 
PN-90/E-06401.03 
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie 
przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe na napięcie nie przekraczające 0,6/1 kV. 
 
10.2. Ustawy 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami). 
 
10.3. Rozporządzenia 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 
198, poz. 2041). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, 
jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia 
wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 
 
10.4. lnne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa 
1990 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: 
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: 
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 
Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1999 


